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1. Einleitung

Die Priifung des Trittschallverhaltens von Deckenauflagen bzw. FuBbdden
erfolgt durch die Bestimmung der durch die FuBbdden erreichten Verbesserung
des Trittschallschutzes (Trittscliallminderung) von Rohdecken. Diese Unter-
suchungen werden vorwiegend in de¢:; bauakustischen Priifstinden aber auch in
Wohnbauten in der Regel Kkurz nach der Verlegung bzw. dem Einbau der FuB-
boden durchgefihrt. Auf diese Weise wurde eine groSe Anzahl von Decken-

und FuBbodenkonstruktionen gepriift, die der Bauwirtschaft an Hand der
MeBergebnisse die Auswahl geeigneter MaBnahmen fiir die Erzielung eines

ausreichenden bzw. guten Schallschutzes ermdglichte.

Neben diesen Untersuchungen ist die Ermittlung der Trittschall—Démmeigen-
schaften der fir die FuBlbdden verwendeten Dadmmstoffe in Abhdangigkeit von
der Dauer der Wohnbeanspruchung fiir den allgemeinen Hochbau sowie fiir die
Neufassung der DIN 4109 von groSer Bedeutung, da bereits bei der Planung
die zu erwartende, bleibende Dammwirkung beriicksichtigt werden mufl.

Seit einigen Jahren wird in bewohnten Wohnungen das Trittschallverhalten
verschiedenartiger FuBbdden nach Wohnbeanspruchung durch Trittschall-
Wiederholungsmessungen an Wohnungstrenndecken festgestellt, die bereits
kurz nach der Fertigstellung der Bauten im bezugsfertigen Zustand gepriift
worden sind. Da der Trittschallscrnutz von massiven, einschaligen Rohdecken
als gleichbleibend angesehen werden kann, ist bei einer ermittelten Ver-
snderung des Trittschallschutzes anzunehmen, daB diese durch die Verinderung
der FuBbdden bzw. der Ddmmstoffe eingetreten ist. Wesentlich erleichtert
bzw. ermbglicht wurden diese Untersuchungen durch die Feststellung, daf3
Trittschallmessungen auch in mdblierten Riumen ohne bedeutende Beein-

trdchtigung der MeBgenauigkeit vorgenommen werden konnen [1, 2].

Umfangreiche Nachpriifungen des Trittschallschutzes von Wohnungstrenndecken,
die bereits kurz nach der Fertigstellung der Bauten in unbewohntem Zustand
gepriift worden sind, wurden vom Institut fir Baustoffkunde und Material-
prifung der Technischen Hochschule Braunschweig bereits in den Jahren 1955/56
"in bewohnten Wohnungen.vorgenommen [3]. Die Veroffentlichung der MeBergeb-
nisse erfolg¢t erst jetzt nach der Durchfiihrung weiterer Nachpriifungen, die

in den Jahren 1959/60 durchgefiinrt worden sind und deren Ergebnisse

zusammen mit den 1955/56 ermittelten in diesem sericht wiedergegeben

werden.

Die vom Institut fiir Technische Physik, Stuttgart, und vom Staatlichen
Materialpriifamt Nordrhein-Westfalen in bewohnten Bauten vorgeno:menen
Nachpriifungen [4, 5, 6] werden bei der Besprechung der bleilergebnisse

zum Vergleich herangezogen.
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2. MefBverfahren und Bewertung

Die Trittschallmessungen wurden nach den Bestimmungen der DIN 52 210

Ausgabe Juli 1952 bzw. Mirz 1960 durchgefiihrt. Die Bewertunz der MeBer-
gebnisse erfolgte nach DIN 52 211, Vornorm, Ausgabe Sept. 1953 bzw.

DIN 4109, Entw. Jan. 1959, Teil II, Abschn. 1. In den Normen DIN 52 211

und DIN 4109 werden gleiche Anforderungen an den Trittschallschutz von
Wohnungstrenndecken gestellt, in der DIN 4109 werden aulerdem Sollwerte flir des

Verbesserungsmafl des Trittschallschutzes von Deckenauflagen angegeben.

Die Bestimmung der Norm-Trittschallpegel erfolgte grundsitzlich unter
Verwendung von Oktavfiltern ("Polfilter") nach DIN 45 651. Bei der
Ermittlung der Trittschall-SchutzmaBe (TSM) und der VerbesserungsmafBe des
Trittschallschutzes (VM) wurden die fiir die Sollkurven in Terzabstand an-
gegebenen Frequenzen zugrundegelegt, wobei die Pegelwerte Jjeweils aus dem
Diagramm der frequenzabhidngig beil den Oktavfilter-Freguenzen aufgetragenen
Norm-Trittschallpegel entnommen wurden. Der ﬁbertragungsfaktor des Mikrofons
im diffusen Schallfeld ist bei sd@mtlichen angegebenen Norm-Trittschall-
pegeln beriicksichtigt.

5. Meflergebnisse

Es sind Decken mit insgesamt 10 verschiedenartigen FuBbdden untersucht
worden. Um die durch unterschiedliche Bauausfﬁhrdngen bedingten Streuungen
besser zu erfassen, wurden - soweit es mOglich war - Jjeweils mehrere
Deckenausfiihrungen mit den gleichen FuBbdden gepriift. Die Mittelwerte

der Norm-Tritischallpegel sind in den Bildern 1 bis 10 frequenzabhingig
dargestellt. Eine Zusammenstellung der Trittschall-SchutzmaBe (TSM) und
der VerbesserungsmafBle des Trittschallschutzes (VM) erfolgt in der Tafel 1.
Die Anzahl der zur Mittelwertbildung herangezogenen Deckenausfiilhrungen

ist in den Bildern 1 bis 10 und in der Tafel 1 angegeben.

Der frequenzabhingige Verlauf der Norm-Trittschallpegel der Rohdecken (Decken
ohne Deckenauflage), die auch bei der Berechnung des VerbesserungsmaBes

des Trittschallschutzes verwendet wurden, sind in den Diagrammen (s. Bild 1
bis 10) und die entsprechenden Trittschall-SchutzmaBe in der Tafel 1 zum
Vergleich angegeben. Hierbei handelt es sich iliberwiegend um den Norm-
Trittschallpegel derselben Rohdecken bzw. um den Mittelwert von 4 Rohdecken-
ausfilhrungen, die in dem gleichen Gebdude geprift worden sind. Wenn eine
Priifung der Rohdecken nicht erfolgte, wurde ein aus einer grofBen Anzahl

von Baumessungen ermittelter Erfahrungswert aufgetragen.
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Die MeBergebnisse uber den erzielten Trittschallschutz bzw. iiber die
Verdnderung des Trittschallverhaltens von FuBbdden nach VWohnbeanspruchung

hdngen nicht nur von der Art der verwendeten Dimmstoffe ab, sondern kSnnen

auch weitgehend von einer sorgfidltigen Ausfiihrung und von der Beschaffenheit

der Rohdeckenoberfliche beeinflufit werden. Bei simtlichen gepriiften Decken

wurden die bauausfilhrenden Firmen vor der Verlegung der schwimmenden Estriche
bzw. dem Einbau der Fufbdden darauf hingewiesen, daf schalltechnische Unter-
suchungen an diesen Decken geplant sind. Es kann daher angenommen werden,

dall die Bauausfﬁhrung sorgfiltig erfolgte. Eine stidndige Uberwachung sowie
eine Uberpriifung der Beschaffenheit der Rohdeckenoberfliche wurde vom

Institut nicht vorgenommen.

Die Beschreibung der Bauteile erfolgte jeweils nach Angaben der zustédndigen

Bauleitungen, die - soweit es mdglich war - am Ort Uberpriift wurden.

3.1 HartguBasphaltestriche auf verschiedenen Diammschichten

Im Gegensatz zu den Estrichmdrteln aus Zement, Anhydrit, Gips o.d., die
bei normaler Temperatur verlegt werden, hat die HartguBasphalimasse

beim Aufbringen eine Temperatur von etwa 180 ©C. Da Stampfen, Riitteln usw.
nicht erforderlich sind, 148t sich normalerweise eine einwandfreie

Ausfilhrung ohne Beschiddigung der Ddmmschicht leicht vornehmen.

3.11 Well-Filzpappe
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Die Well-Filzpappe besteht aus einer ca. 0,6 mm dicken glatten Filzpappe
auf die eine gleiche, ca. 0,3 mm dicke Filzpappenart in gewellter Form
geklebt ist.

Wehrend bei dem FuBboden mit der relativ steifen Ddmmschicht in den
ersten 6 Monaten eine verhdltnismidBig grofe Veridnderung eingetreten ist,
war diese bei der Nachpriifung nach weiteren 5 1/2 Jahren nur gering.
Obwohl die eingetretene Verminderung der Trittschall-Dadmmwirkung beim
Vergleich der Trittschall-SchutzmaBe und der VerbesserungsmaBe des Tritt-
schallschutzes in diesem Fall nur wenig zum Ausdruck kommt (vgl. Tafel 1),
‘betrdgt diese zwischen den im unbewohnten Zustand und nach € Jahren er-
zielten MeBergebnisse in dem Frequenzbereich von 400 bis 3200 Hz im Mittel
etwa 7 dB. Wenn die nach 6 Jahren festgestellte Trittschall-Dimmwirkung
weiterhin in etwa erhalten bleibt, was zu erwarten ist, kann die durch
diesen verhéltnismaﬁig steifen Ddmmstoff erzielte Trittschallverbesserung

als giinstig bezeichnet werden.

3.12 Seegrasmatte
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Die 10 mm dicke Seegrasmatte besteht aus verfilztem und vorgepreften

Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist. Die Matten wurden

dicht aneinanderstofiend verlegt und deren StBe mit ca. 150 mm breiten

Papierstreifen iiberdeckt.

Zwischen den MeBergebnissen im unbewohnten Zustand und 1 Jahr nach

Einzug der Mieter ist eine deutliche Verminderung von etwa 2 bis 5 dB .

festzustellen. Beil den Wiederholungsmessungen nach 2 und 5 Jahren wurden

im Mittel etwa die gleichen Ergebnisse erzielt wie 1 Jahr nach Einzug

der Mieter, d.h. eine weitere Verminderung der Dimmwirkung ist in den

folgenden Jahren nicht mehr eingetreten.
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Die Glasfasermatte besteht aus verfilzten, vorgepreften und leicht ge-

bundenen Glasfasern und ist ca. 1000 g;/m2

schwer.

Eine Verminderung des Trittschallschutzes wurde nicht festgestellt.

3.14 Bitumenfilz auf Rohrgewebe
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StoBe des Bitumenfilzes wurden vor der Verlegung des HartguBasphalt-
estrichs mit sog. Asphaltpapier abgedeckt. )
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Die eingetretene Verminderung des Trittschallschutzes ist beachtlich.

Durch die nach 6 Jahren ermittelten Norm-Trittschallpegel wird Jjedoch

die bei dieser Ddmmschicht zu erwartende Dammwirkung besser gekennzeichnet.
Die kurz nach der Verlegung ermittelten Werte liegen bei den elastische:

Eigenschaften der Dammschicht erfahrungsgemif viel zu hoch.

3.2 Estrich aus Steinholz und magnesitgebundenen Gummispinen auf
Glasfasermatte "Rollfilz"

Die 30 mm dick aufgebrachten magnesitgebundenen Gummispane bilden mit dem

5 mm dicken Steinholz die lastverteilende Schicht. Schalltechnisch gesehen,
diirfte die innere Diampfung der Kdrperschallamplituden in der Estrichschicht
etwa in der Mitte zwischen der Dampfung eines Zementestrichs und eines

Asphaltestrichs liegen.
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Die als "Rollfilz" bvezeichnete

Glasfasermat

te besteht aus verfilzten,

leicht vorgepreften Glasfasern, enthdlt kein Bindemittel und ist nicht

in Papier eingesteppt.

Gegenliber dem unbewohnten Zustand ist nur eine geringe Verinderung einge-

treten. Beim Vergleich der MeBergebnisse ist zu beriicksichtigen, da8 auf

der "Pillat"-Decke in unbewohntem und 1 Jahr bewohnten Zustand jeweils

2 Deckenausfithrungen, dagegen bei den Wiederholun;smessungen nach 2

5 Jahren Jeweils nur 1 Deckenausfihrung gemessen werden xonnte (vgl.

und
Tafel 1),

die aber zufidllig von Anfang an glinstigere Werte aufwies. Auf der Stahl-

beton-Vollplatte wurden dagegen bis auf die Viederholungsmessung nach

2 Jahren, wobel nur 2 Deckenausfilhrungen gepriift werden konnten, jeweils

% Deckxenausfihrungen untersucht.

3.3 Zementestriche auf verschiedenen Ddmmschichten

3.31 Kokosfasermatte, 25/20 mm
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Die Kokosfasermatte besteht aus stark verfilzten Kokosfasern und ist mit

Kokosfasern weitmaschig gesteppt. Sie wird mit sog. Zwischenlaufpapier

in Rollen geliefert.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

20/04/2016



-9 -

Die eingetretene Verminderung des Trittschallschutzes ist sehr hoch.
Bemerkenswert ist, daB bei der Messung nach 3 1/2 Jahren etwa die gleichen
Werte ermittelt wurden wie nach 2 Jahren. Es ist daher zu vermuten, daB
elne weitere Verminderung nicht mehr eintreten wird, so daB der immerhin

noch recht wirksame Trittschallschutz erhalten bleiben diirfte.

Da kurz nach der Verlegung eine sehr glinstige Verbesserung des Tritt-
schallschutzes erzielt wird (VM = 31 dB), wiirde selbst bei einem Sicher-
heitszuschlag von 3 bis 4 dB diese Ddmmschicht bei den bisher iiblichen
Priifungen im Labor als geeignete Deckenauflage fiir die "Deckengruppe I"
beurteilt. Die flir diese Decken erforderliche Dammwirkung ist Jjedoch

nach Wohnbeanspruchung nicht mehr gegeben.

3.%2 Kokosfasermatte, 10 mm
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Die Matte besteht aus leicht verfilzten Kokosfasern, die in bituminiertes
Papier eingesteppt sind. Die Kokosfaserfiillung der Matte betrdgt ca. 800 g/me,
das bituminierte Papier hat ein Flichengewicht von ca. 2 x 200 = 4Q0 g/mg.

- 10 «
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Im wesentlichen trifft hier das unter 3.31 gesagte ebenfalls zu. Bel der
Messung nach 3 1/2 Jahren wurde eine weitere Verminderung des nach 3/4 Jahr
gemessenen Trittschallschutzes festgestellt. Demnach ist eine Zeit von

3/4 Jahr vermutlich nicht ausreichend, um die zu erwartende dauerhafte

Ddmmwirkung von Dammstoffen in Wohnbauten festzustellen.

3.335 Schiittung aus imprdgnierten Hanfschiben
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Die Dammschicht besteht aus einer Schiittung aus Hanfschiben, die gegen
schddliche Einfliisse pridpariert sind. Die Hanfschiben werden ungebunden

aufgebracht und vor der Verlegung des Estrichs mit einer Walze vorgepreBt.

Durch weitere Nachpriifungen miiSte geklHrt werden, ob der nach 2 1/2 Jahren
ermittelte Trittschallschutz erhalten bleibt.

- 11 -
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3.4 Buchenparkett auf Holzfaserplatte und Sandschiittung
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_—————

- o e
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|
1 ./
L —__4:*,_ .
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DIN 52211

I
|
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( ) Anzahl der gepriiften Decken

16 mm Buchenporikeft

20 mm Jandschutfurg

150 mm Stahlbeton-Vollplattendecke

Bild 9

6mm pordse Holzfaserplatte, bifurniniert P

16mim Buchenporkelf
ﬁnﬁnjwnﬁeﬁh&MuaqﬂaMab%gu@Qj
ZomnvdbmdﬂWUMJ@

Z "Pillat"-Decke

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

Das Buchenparkett ist direkt auf die bituminierte, pordse Holzfaserplatte
nach DIN 68 750 mit Bitumenkleber geklebt.

Die Messungen ergaben eine,wenn auch nicht sehr grofie,Verminderung des
Trittschallschutzes. Zwischen den ParkettstZben sind wdhrend des Bewohnens
groflere Fugen entstanden. Es ist daher zu vermuten, daB die Parkettstibe
sich teilweise von der Unterlage geldst haben, wodurch die bei den letzten
Nachpriifungen erzielten glinstigeren Werte zu erkldren sind. Eine Beur-
teilung des tatsdchlichen Trittschallverhaltens der Sandschiittung bzw.

des FuBbodens nach Wohnbeanspruchung ist daher nur mit Einschrénkung
moglich.

- 12 -
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3.5 Linoleum auf harten und portsen Holzfaserplatien sowie Sandschilttung

dBk Norm -Triftschallpegel! L.
80 . R

DIN 52 2171

T H
o
i A R
-  Rohdeche 3 25mm Linoleum
70 : : ‘ Y 25-3mm harte Holzfaserplate.

\ 10 mm pordse Holzfaserplate
Sollkurve nach ! wSandschiitfung, 25 mm:

;‘S’
3
; /140 mm Stahlbeton-Vollplattendecke
| , \ §7
4: } ~_ X i3
i . \7 3
40 ’ —_t— i . |
— + —. unbewghnt (3) \\\\ { ( ) Anzahl der gepriiften Declken
' —x— 2 Jahpe bewohnt (3 "
100 200 400 800 1600 3200 Hz Bild 10

Die harte Holzfaserplatte war auf die pordse Holzfaserplatte (Holz-Wei..
faserplatte) aufgelegt, dagegen wurde das Linoleum aui die harive liolz-

faserplatte geklebt.

Nach zwei Jahren wurde eine beachtliche Verminderung des Trittschallschutzes

festgestellt. Die nach weiteren 3 Jahren vorgesehenen Nachpriifungen
konnten 'edoch nicht durchgefiihrt werden, da festgestellt wurde, daB
bei den 3 Deckenausfilhrungen das Linoleum sich inzwischen weitgehend
von der harten Holzfaserplatte geldst hatte und der Fusboden noch weitere

‘ Mingel (Unebenheiten, Sandaustritt) aufwies.

4, Besprechung der MeBergebnisse

4.1 Zusammenstellung der MeBergebnisse

Die fiir die Mittelwerte der gemessenen Norm-Trittschallpegel ermittelten
Trittschall-SchutzmaBe (TSM) und die an Hand der Trittschallminderungen
errechneten VerbesserungsmaBe des Trittschallschutzes (VM) sind in

Tafel 1 zusammengestellt.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846
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Tafel 1: Zusammenstellung der MefBergebnisse

Anzahl Wohn~ [TSM | VM Anzahl
siehe FuBboden Rohdecke der dauer | +) |++)| der AL
poschn. (Deckenauflage) gepriiften| in in | in +++)

Decken |Jahren| dB |[dB

2,5 mm Linoleum 20 mm Zementglattistrich
30 mm HartguBasphalt [160 mm Stahlsteindecke, 1 0 +5 | 22 1
3,11 Abdeckpapier System "Esto" 1 1/2 +2 |19 1
5 mm Wellfilzpappe 15 mm Putz 1 6 +4 | 21 1
TSM: -19 dB
150 mm Stahlbeton- 4 0 +9
Vollplatte 3 1 +6
% mm Spachtelbelag 15 mm Pu;gM' -12 4B ﬁ 2 +2 21 6
312 |20 mm HartguBasphalt : 5 [ * )15 5
10 mm Seegrasmatte 20 mm Aufbeton ié 2
180 mm Stahlbeton- 2 0 +3 |7
Balkendecke, 2 1 0
System "Pillat" 1 2 +1
15 mm Putz 2 5 +1
TSM: -21 dB
150 mm Stahlbeton- 3 0 +7
v Vollplatte 3 1 +8
% mm Spachtelbelag 15 mm Putz 3 2 +3 [21 7
25 mm HartguBasphalt TSM: -12 dB 1 5 +8 |20 7
3.13 Abdeckpapier 20 6
9 mm Glasfasermatte | 20 mm Aufbeton 21 2
(1000 g/m?), 180 mm Stahlbeton- 4 0 +4 T
leicht gebunden Balkendecke, 4 1 +2
System "Pillat" 3. 2 +3
15 mm Putz 1 5 +5
TSM: -21 4B
240 mm Stahlbeton- ,
Balkendecke, 1 0 | +7
, System "SH 48" 1 6 +2
2,5 mm Linoleum 15 mm Putz
3,14 25 mm HartguBasphalt TSM: -19 dB 24 2
4 mm Bitumenfilz 20 2
10 mm Rohrgewebe 200 mm Stahlbeton-
Balkendecke, 1 0 +6
System "SH 48" 1 6 +1
15 mm Putz
TSM: -20 dB
150 mm Stahlbeton- 3 0 +9
Vollplatte 3 1 +6
5 mm Steinholz 15 mm Putz 2 2 +6 |22 5
30 mm magnesitgeb. TSM: -12 dB > 5 +7 |20 5
3.2 Gummispine 21 3
Abdeckpapier 20 mm Aufbeton 22 4
10 mm Glasfasermatte [180 mm Stahlbeton- 2 0 +7
(1500 g/m°) Balkendecke ) 1 +5
"Rollfilz" System "Pillat" 1 2 +7
15 mm Putz 1 5 +3
TSM: -21 @B
http://wwiw.digibib.u-bs de2docid HRERgE tZung der Tafel 1 s. folg. Blatt - 28040016
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Fortsetzung der Tafel 1

N
Anzahl |{Wohn- |TSM | VM | Anzahl
siehe (Deckﬁgggzge) Rohdecke der dauer | +) | ++) | der AL
Absch- cepriiften] in in| in )
Decken |Jahren| dB | dB
3,2 mm Linoleum 160 mm Stahlbeton-
40 mm Zementestrich _ Vollplatte 2 0 +20 | 31 2
3,31 Abdeckpapier 15 mm Putz 2 2 + 8119 2
25/20 mm Kokosfaser- TSM: ca. -11 dH 2 31/2 |+ 819 2
matte ' '
(Dicke nach DIN 18165)
2,5 mm Linoleum
5,50 35 mm Zementestrich 150 mm \?’zi}ll;];?:tzg- 1 0 + 9|24 1
' Abdeckpapier 15 mn Putz 1 34 |+ 5|17 1
10 mm Kokosfasermatte TSM: ca. -12 df 1 31/2 |+ 2|14 1
2,5 mm Hartfliesen
25 mm Zementestrich
mit Zusatzmittel 180 mm Stahlbeton-
v 2,5 mm profilierte Vollplatte 3 0 +10 | 21 3
3.3 Rohpappe 15 mm Putz 3 21/2 |+7]|19 3
15 mm Schiittung aus TSM: -8 4B
impragnierten Hanf-
schihen (vorgepreBt)
150 mm Stahlbeton- 3 0 + 3
Vollplatte 3 1 0
16 mm Buchenparkett 15 mm Putz 2 2 + 1 16 6
6 mm pordse Holz- TSM: -12 dB 1 5 +2|7y 6
3.4 faserplatte nach 14 5
DIN 68750, 20 mm Aufbeton 15 3
bituminiert, 180 mm Stahlbeton- 3 0 1
20 mm Sandschiittung Balkendecke, 3 1 -1
System "Pillat" 3 2 -2
15 mm Putz 2 5 0
TSM: -21 dB
2,5 mm Linoleum
3 mm harte Holzfaser- (140 mm Stahlbeton-
platte nach Vollplatte 3 0 +10 [ 23 3
3.5 DIN 68750 15 mm Putz 3 2 + 81|20 )
10 mm pordse Holz- TSM: ca. -12 49
faserplatte nach
DIN 68750
25 mm Sandschiittung
——r——

+) Trittschall-SchutzmaB8 (TSM) nach DIN 52 211 bzw. DIN 4109, Entw. Jan. 1959.

+) VerbesserungsmaB des Trittschallschutzes (VM) nach DIN 4109, Entw. Jan. 1959,

Teil II, Abschn. 1.5 (erforderlich fiir"Deckengruppe I" > 24 dB und fiir "Decken-
gruppe II" > 17 dB).

H+) Bei Priifung mehrerer Decken mit der gleichen Deckenauflage wurde flir die
Berechnung des VM der Mittelwert der Trittschallminderungen AL verwendet.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846
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In der Tafel 1 wurden neben den Trittschall-SchutzmaSen (TSM) fiir Decken
auch die nach einem Vorschlag von K. G8sele [7] berechneten Verbesserungs-
maBe des Trittschallschutzes (VM) flir die FuBbdden angegeben. Die VM-Zahlen-
werte ermdglichen auf einfache Weise einen Vergleich der Trittschall-
Démmwirkung verschiedene FuBSbdden vor und nach der Wohnbeanspruchung.

Da aber aus dem zahlenmidfigen Vergleich der VM und TSM die Verinderung

des Trittschallverhaltens der Dimmstoffe nicht filir alle Fille hinreichend
zu ersehen ist, muB bei der Beurteilung der Verinderung auch der in Bild 1
bis 10 angegebene frequenzabhingige Verlauf der Norm-Trittschallpegel be-
achtet werden. Die Tritischallminderungen wurden nicht angegeben, da sie
bekanntlich die Differenz der Norm-Trittschallpegel zwischen Rohdecken

und verbesserten Decken darstellen und in den Bildern enthalten sind.

4.2 Allgemeine Erkenntnisse

Fir eine eindeutige Beurteilung des Trittschallverhaltens der in einem
Zeitraum bis zu 6 Jahren nach Wohnbeanspruchung untersuchten Dammstoffe

und filr eine entsprechende Einstufung reichen die in diesem Bericht
angegebenen MeBergebnisse nicht aus. Durch éinen Vergleich der erzielten
MeBergebnisse mit denen von K. (GOsele [ 5] und A. Eisenberg [4, 6] sowie

vom Institut bereits teilwelse verdffentlichten lassen sich jedoch

wichtige Erkenntnisse fiir die Praxis und fiir die Festlegung von Anforderungen

sowle Priifverfahren fiir einige Dammstoffarten gewinnen.

4,21 Schwimmende Estriche auf Ddmmschichten mit geringem FederungsvermSgen.

Bel einigen Dimmschichten mit geringem Federungsvermdgen wurde bei Ver-
wendung unter- schwimmend verlegten HartguBasphaltestrichen kurz nach

der Verlegung sowohl im Labor als auch in Bauten eine verhidltnismidBig

hohe Trittschall-Dimmwirkung ermittelt. Eine Nachpriifung eines derartigen
FuBbodens hat bereits nach 1 Jahr des Bewchnens ergeben, dal eine erhebliche
Verminderung der Trittschallddmmung eingetreten ist [4]

In Bild 11 werden Ergebnisse von A. Eisenberg [4] mit den eigenen
Ergebnissen im Labor [8] verglichen, die an einer gleichartigen Ddmm-
schicht - untersucht unter HartguBasphalt- und unter Zementestrich - er-

mittelt wurden.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 - 16 - 20/04/2016



dB} Trittschallminderung AL

T R B
‘ 9_:—4—¥W 18 mm Asphaltestrich
x x 1 Lage Spezialpappe

1 Lage Papier

nach etwa 2 Wochen gemessen[4]

8

nach etwa 1 Jahr gemessen [4]

20 mm Asphaltestrich

2 Lagen Rohpappe, ca. 0,6 mm
dick (570 g/m°), nach etwa
2 Wochen, gemessen [8]

%5 mm Zementestrich

2 Lagen Rohpapps, ca. 0,6 mm
dick (570 g/m“), nach etwa
4 Wochen gemessen [8]

3

Verbesserwng oes Trithschallschutzes
B

u ‘ : Samtliche FuBboden auf einer
100 300 o0 Soo 7600 3200 eha0H 2 12 cm dicken Stahlbeton-Voll-
: plattendecke gepriift.

(=3

Bild 11

-

Aus der Gegeniiberstellung geht hervor, daB unter einem Zementestrich etwa
die gleiche Dammwirkung festgestellt wird wie nach einem Jahr des Bewohnens
unter dem HartguBlasphaltestrich. Wenn auch die kurz nach der Verlegung zu
[4] und [8] ermittelte Trittschallminderung nicht gut iibereinstimmt, so

148t sich doch die Tendenz deutlich erkennen, daB die in der Praxis auf

die Dauer zu erwartende Dadmmwirkung bzw. das Federungsvermdgen einer

Ddmmschicht bei Priifung unter einem Zementestrich wesentlich besser

gekennzeichnet wird.

Der groBe Unterschied zwischen den bei HartguBasphalt- und Zementestrich
auf einer derartigen Dammschicht erzielten Trittschallminderungen lift

sich wie folgt erkldren: Die Verlegung von HartguBasphaltestrichen erfolgt
mit einer GuBmasse, die eine Temperatur von ca. 180 oC besitzt. Bei
Dimmschichten mit einem dichten Geflige, die noch zusHdtzlich mit bitumi-
niertem Papier abgedeckt werden, nimmt wdhrend der Verlegung die zwischen
der Ddmmschicht und der Papierabdeckung eingeschlossene Luft ein gréferes
Volumen gegeniiber dem Normalzustand ein, bzw. es entweichen aus dem Abdeck-
papier und der Dimmschicht Feuchtigkeitsddmpfe, die durch das dichte Geflige
der Dammschicht zunidchst nicht entweichen konnen. Dadurch bilden sich
zwischen dem Estrich und der Dimmschicht "Luftpolster". Diese "Luftpolster"
bewirken kurz nach der Verlegung eine glinstige Verbesserung des Trittschall-
schutzes durch den FuBboden. Infolge der plastischen Eigenschaften'des
GuBasphaltes und der Wechselbeanspruchung durch das Bewohnen entweicht

- 17 -
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langsam die eingeschlossene Luft und der Trittschallschutz wird erheblich
unglinstiger. Die groBere "innere Dampfung" der HartguBasphaltmasse hat
bei der verhdltnismdBig steifen D'alrriinschicht nur einen unwesentlichen

EinfluB.

4,22 Schwimmende Estriche auf mineralischen Faserdimmstoffen

In Bild 12 ist ein Vei'gleich von Trittschallminderungen angegeben, die
an etwa gleichwertigen Ddmmschichten im Labor und in Wohnbauten kurz
nach der Verlegung auf einschaligen Rohdecken unter HartguBasphalt- und

Zementestrichen ermittelt worden sind.

—+— 3 mm Spachtelbelag
B 25 mm HartguBasphalt, Abdeckpapier

. . A 9 mm Glasfasermatte, verlegt auf
dB‘ Ti-/#scha//m/nderung L Stahlbeton-Vollplatte und

"Pillat"-Decke, vgl.
pap Abschn. 3.13 o o0 o

/ / B # ........... - 25 mm Guﬁasphalt-Estrich 5
)

/t 1 B Glasfaserbahnen (1000 g/m
/ verlegt auf "Remy"-Decke,

entnommen aus [5] 50 dB

3

2

—
- —4— 5 mm Spachtelboden
¥R 35 mm Zementestrich, Abdeckpapier
10 mm Glasfasermatte,
entnommen aus [1]

8
AN
\\K AN

VM 190 dB

//R' , L7 ’4;/
fg S : ’,;ii// ; \ :x— 20 mm HartguBasphalt, AbdeckBapier
| o A L Glasfasermatte, (1000 g/m~)

7/, P
Y ] - entnommen aus [8] VM 27 dB

; 77 |4 —o—27 mm HartguBaSphélt, Abdeckpapier

i %) 7,5/6 mm Glasfaserplatten

VM 24 .dB ++)

: a -—x--25 mm HartguBasphalt, Abdeckpapier

/:/ / ' *I. 10 mm Steinfaserplatten
I/o M 2:2 dB ‘++)

L 0 -—o—-35 mm Zementestrich, Abdeckpapier

_ L 10 mm Steinfaserplatten
100 200 400 800 1600 3200 Hz VM 20 dB ++)

"*) verlegt auf Stahlbeton-Vollplatte -——«—-25 mm HartguBasphalt, Abdeckpapier

++) nicht verdffentlichte MeBergebnisse 10 mm Steinfaserplatten, verlegt aif
des Instituts "SH 48"-, Siporex- und "Reese'-

Decke, entnommen aus [9]
B = Baumessungen, [ = Labormgssungen VM 20 dB

Bilg 12
Ein Vergleich der im Labor und in Wohnbauten an etwa gleichwertigen
mineralischen Faserddmmstoffen in Verbindung mit einem HartguBasphaltestrich

&

Vérbesserwung oes Ti-iihschallschrutzes
3
°’1\
Ko,
NS

TIRE
%

-5
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ermittelten Trittschallminderungen AL ergibt, da8 bei Priifung im Labor
erheblich gilinstigere Werte festgestellt werden als in Wohnbauten. Die fir
die FuBbtden berechneten VerbesserungsmaBe des Trittschallschutzes (VM)
betragen im Labor 24 bis 27 dB und in Wohnbauten 19 bis 21 dB (s. Bild 12),
d.h. bei Priifung im Labor sind diese Deckenauflagen gemidB den in DIN 4109
angegebenen Sollwerten fiir VM fiir die Verbesserung des Trittschallschutzes
der "Deckengruppe I" und bei Priifung in Wohnbauten nur fiir die Verbesserung
der "Deckengruppe II" geeignet. Die FuBbdden sind sowohl im Labor als auch

in Wohnbauten kurz nach der Verlegung gepriift worden.

Wird beriicksichtigt, daB die Trittschallminderungen in Wohnbauten, die an
insgesamt 18 Deckenausfiihrungen in vier verschiederen Bauvorhaben in
Stid- und Norddeutschland ermittelt wurden, jeweils etwa die gleichen
Werte ergeben und mit zazhlreichen bisher in' Wohnbauten gemessenen Werten
gut lbereinstimmen, so muf angenommen werden, daB es sich hierbei um

tatsdchlich in der Praxis allgemein erzielbare Werte handelt.

Nach Ansicht der Verfasser ist das unterschiedliche Trittschallverhalten

im Labor und in Wohnbauten auf folgende Ursachen zurlickzufiihren:

Im Labor werden die mechanisch verhdltnismdBig empfindlichen mineralischen
Faserdimmstoffe entsprechend den Richtlinien der DIN 4109, Entw. Okt. 1953,
Blatt 2, sorgfdltig verlegt. Beim Einbringen der Estrichmasse erfolgt das
Begehen der Dammschicht nur unter Verwendung von lastverteilenden Platten
bzw. Unterlagen, so daB die Dammschicht nicht beschadigt und auch nicht
stellenweise durch Schuhwerx o.d. stark gepreBt bzw. grofleren Belastungen
ausgesetzt wird. Da der HartguBasphaltestrich im Gegensatz zu Zementestrich
0.d4. nicht durch Stampfen oder Riitteln verdichtet wird, und dadurch die
wirksame Dammschichtdicke weitgehend erhalten bleibt, ergeben sich bei
Priifung unter HartguBasphalt glinstigere Trittschallminderungs-Werte

als beil Priifung unter Zementestrich.

In Wohnbauten dagegen werden die Ddmmschichten in der Regel hdufig mit

Schuhwerk begangen, wodurch eine starke Pressung der Ddmmschicht an vielen
Stellen erfolgt, die eine erhebliche dauerhafte Verminderung der Dimmschicht-
dicke und damit auch der federnden Wirkung zur Folge hat. So wurde im

Labor bei mineralischen Faserddmmatten bzw. Rollfilzen durch einen ein-
fachen Versuch festgestellt, daB bereits durch ein einmaliges Auftreten

mit einem etwa 8 x 8 em® grofen Schuhabsatz die nach DIN 18 165 fiir den
zusammengedriickten Zustand angegebene Ddmmschichtdicke auf annihernd

die Hdlfte zusammengepreBt wurde. Die Belastung betrug hierbei etwa 1,2 kg/cmg.

- 19 -
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Obwohl die vorgepreBten und leichitgebundenen, mineralischen Faserddmm-
platten gegen mechanische Beanspruchung im allgemeinen weniger empfindlich
sind, wurden etwa die gleichen Unterschiede zwischen den im Labor und in
Wohnbauten erzielten MeBergebnissen festgestellt, wie bei Matten (vgl. Bild 12).
Dabei 1st die im Labor bei Verlegung unter HartguBasphaltestrich festge-
stellte Trittschallminderung glinstiger als bei Verlegung unter einem Zement-
estrich. Nach den bisherigen Beobachtungen ist vermutlich die glinstigere
Trittschall-Ddmmwirkung bei Priifung unter dem HartguBasphaltestrich nicht
allein auf die grofSere Diémpfung der horizontalen Ausbreitung der Korper-
schallamplituden im HartguBasphalt zuriickzufihren, sondern auch auf die
geringere Beanspruchung der Dammschicht bei der Verlegung. Beim Zement-
estrich wird durch die Verdichtung des ZementmSrtels die Dammschicht mehr
vorgepret und beansprucht als durch das Aufbringen der HartguBasphalt-
masse . Daher ergibt - wie bereits bei den unter Abschn. 4.21 beschriebenen
Dimmschichten - eine Priifung der mineralischen Faserdidmmstoffe unter einem
Zementestrich ebenfalls eine bessere Anndherung an die in Wohnbauten

erzielten MeBergebnisse.

Daher kann zur Beurteilung des Trittschallverhaltens von mineralischen
Faserddimmstoffen auf Grund der bisherigen Beobachtunéen und Untersuchungen
gesagt werden, daB diese gegeniiber Punktbelastungen empfindlich sind und

bel der Verlegung der Estriche durch das Begehen ohne lastverteilende

Platten erheblich beansprucht werden, so daB in Wohnbauten in der Regel

eine wesentlich geringere Trittschallminderung festgestellt wird als bei
sorgfaltiger Verlegung im Labor (vgl. Bild 12). Da eine Verminderung der
Dimmwirkung durch das Bewohnen nicht festgestellt wurde, kann angenommen
werden, daB die durch das Bewohnen verursachte Beanspruchung der mineralischen
Dimmschichten unter einer lastverteilenden Platte (z.B. schwimmenden

Estrich) wesentlich geringer ist als durch das Begehen bei der Verlegung.
Werden die bei der labormidBigen Verlegung unter dem HartguBasphaltestrich
ermittelten hohen Trittschallminderungswerte 2zugrundegelegt, so ist nach
ldngerer Wohnbeanspruchung eine Verminderung zu erwarten, da hierbei die
Dimmschichten nicht von vornherein durch erhdhte Beanspruchung "vorbehandelt"
worden sind. Ob diese allerdings so ungiinstig werden wie die in Wohnbauten
allgemein festgestellten Werte, muB durch weitere Untersuchungen gekldrt

werden.

4,23 Schwimmende Estriche auf organischen Faserddmmstoffen

Von organischen Faserdimmstoffen werden unter den schwimmenden Estrichen

die Kokosfasermatten am hiufigsten verwendet. Diese sind gegeniiber mechanischen

- 20 -
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Beanspruchungen nicht so empfindlich und lassen sich daher in der Praxis
leichter einwandfrei verlegen. Wihrend im allgemeinen bei mineralischen
Faserdimmstoffen bereits durch das Begehen der Dimmschicht mit Schuhwerk
die Dimmwirkung erheblich herabgesetzt werden kann, ist dieses bei Kokos-
fasermatten nicht der Fall. Allerdings darf auch diese Dimmschicht - wie
alle schalltechnisch wirksamen, weichfedernden Dimmstoffe - nicht etwa
mit einer Schubkarre befahren werden. Bei den untersuchten, auf Kokos-
fasermatten verlegten schwimmenden Estrichen ist kurz nach der Verlegung
eine gute Trittschall-Dimmwirkung ermittelt worden, die etwa der bisher
im Labor gemessenen entsprach. Dagegen wurde bei den Nachpriifungen nach
WOhnbeanspruchung eine erhebliche Verschlechterung des Trittschallschutzes
festgestellt (vgl. Abschn. 3.31 und 3.32).

Demnach wird die Démmwirkuﬁg der Dammschichtart durch kurzzeitige
Pressung (z.B. durch Begehen) nicht herabgesetzt, sondern erst nach
langerer statischer Belastung und Wechselbeanspruchung. Hinsichtlich
Verlegung trifft das gleiche etwa filir die untersuchten Seegrasmatten
zZu. Bei den Seegrasmatten wurde jedoch eine wesentlich geringere Ver-
minderung dés Trittschallschutzes durch das Bewohnen festgestellt als

bei den Kokosfasermatten.

4.3 EinfluB der gehweichen Belige auf das VerbesserungsmaB des
Trittschallschutzes
Wird bei schwimmenden Estrichen ein Anstieg der Trittschallminderung oberhalb
der Resonanzfrequenz nach L. Cremer [10] vorausgesetzt, so wird das
Verbesserungsmafl des Trittschallschutzes VM eines schwimmenden Estrichs
durch einen gehweichen Belag (Linoleum o.i.) nicht bzw. nur unwesentlich
verbessert [7] . Da der theoretisch nach [10] ermittelte Anstieg der
Trittschallminderungs-Werte AL iliber der Resonanzfrequenz nur in einigen
Ausnahmefidllen mit den experimentell an schwimmenden Estrichen ermittelten
AL-Werten niherungsweise ibereinstimmt und in Wohnbauten im allgemeinen
wesentlich kleiner ist, ist in der Praxis ein bedeutender Einflufl eines
gehweichen Belages auf das VerbesserungsmafB des Trittschallschutzes eines
FuBbodens vorhanden. Als Beispiel wurden fiir zwei der in Abschn. 3.14 und
3.31 angegebenen FuBbdden die VerbesserungsmaBe des Trittschallschutzes VM
berechnet, die sich ohne und mit Linoleum ergeben. Die Ergebnisse sind in

der Tafel 2 gegeniibergestellt.
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Tafel 2
| ™
s. Abschn. FuBboden (dB) Bemerkungen
2,5 mm Linoleum
25 mm HartguBasphalt 24 | unbewohnt
4 mm Bitumenfilz
10 mm Rohrgewebe 20 nach 6 Jahren Wohnbean-
spruchung
3.14
wie vor, jedoch ohne 21 unbewohnt
Linoleumbelag :
17 nach 6 Jahren Wohnbean-
spruchung
3,2 mm Linoleum
40 mm Zementestrich 51 unbewolmt
Abdeckpapier } g
25/20 mm Kokosfasermatte 19 nach 3 1/2 J n Wohnbean
spruchung
3.31
wie vor, Jjedoch ohne 28 unbewghnt
Linoleunbelag +) 16 | nach 3 1/2 Jahren Wohnbean-
spruchung

+) Hierbei wurden die A L-Werte fiir ein 2,5 mm dickes Linoleum abgezogen.

Die Tritischallminderung AL des 2,5 mm dicken Linoleums wurde experimentell

auf zwei verschiedenen Decken mit schwimmenden Estrichen festgestellt, und

der Mittelwert bei der Berechnung eingesetzt. Das unter Zugrundelegung der

AL-Werte fiir das Linoleum ermittelte Verbesserungsma8 des Trittschallsahutzés VM

betrigt 5 dB. Die in der Tafel 2 berechneten VM-Werte zeigen, daf bereits
durch einen weichen Gehbelag mit einem VM von nur 5 dB die VM-Werte der
FuBbdden in einem Bereich von 16 bis 28 dB um 3 dB verbessert werden. So
wire z.B. nach den z.Z. festgeleglen Sollwerten Tiir VM der Fufboden zu 3.31
nach Wohnbeanspruchung mit einem schalltechnisch unwirksamen Belag flir die

Verbesserung des Trittschallschutzes der "Deckengruppe II™ nicht geeignet.
Daher ist bei einem Vergleich von VM-Werten zu beachten, ob der FuSboden
Amit oder ohne einen gehweichen Belag untersucht wurde. ’

Von K. G&sele [7] wurde unter Zugrundelegung der fiir "ideale" schwimmende

Estriche theoretisch zu erwartenden Verbesserung [10] der "™ orrekturfaktor k"

fir die Berechnung des aus der Dammwirkung eines schwimmenden Estrichs

und eines gehweichen Belages resultierenden VerbesserungsmaBes des Tritt-

schallschutzes VM angegeben. Danach wird z.B. die Wirkung eines schwimmenden
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Estrichs mit einem VM von 20 dB durch einen gehweichen Belag mit einem

VM von 15 dB bereits nicht mehr verbessert, sondern es ergibt sich fiir den
gesamten Fufboden ein VM von 20 dB. Fir einen unmittelbaren Vergleich der
Dimmwirkung schwimmender Estriche, die mit und ohne einen weichen Gehbelag
geprift worden sind, ist der Korrekturfaktor nicht anwendbar, da sich in
der Praxis beim Vorhandensein eines gehweichen Belages im allgemeinen

wesentlich glinstigere VM-Werte ergeben.

5. Zusammenfassung

Es wurden insgesamt 10 verschiedene FuBlbodenarten durch Trittschall-Wieder-
holungsmessungen in einem Zeitraum bils zu 6 Jahren in bewohnten Bauten

untersucht und filir die Praxis folgende wichtige Erkenntnisse gewonnen.

Bei schwimmenden Estrichen auf Unterlagsschichten mit geringem Federungs-
vermbgen wird unter HartguBasphaltestrichen kurz nach der Verlegung eine
nicht zu erwartende, verhiltnismaBig hohe Trittschall-Dadmmwirkung festge-
stellt, die nach Wohnbeanspruchung teilweise erheblich ungiinstiger wird.
Eine bessere Kennzeichnung der auf die Dauer zu erwartenden Dammwirkung ist
beil Priifung auf einer glatten und ebenen Deckenoberflidche unter Zement-

estrichen zu erzielen.

Wdahrend bei schwimmenden Estrichen auf mineralischen Faserddmmstoffen die
bei Priifungen im Labor erzielbare Verbesserung des Trittschallschutzes in
Wohnbauten im allgemeinen nicht erreicht wird. haben die untersuchten
organischen Faserdimmstoffe in Wohnbauten kurz nach der Verlegung etwa
die im Labor ermittelte Trittschall-Ddmmwirkung, die Jedoch nach Wohn-

beanspruchung teilweise wesentlich abfillt.

Eine Verminderung des Trittschallschutzes von Decken mit schwimmenden
Estrichen auf Dimmstoffen aus Glasfasern  1ist bei Wohnbeanspruchung
innerhalb von 5 Jahren nicht festgestellt worden. Vermutlich werden die
mineralischen Faserddmmstoffe durch das Begehen ohne 1astverteilendé
Unterlagen mit Schuhwerk o.d. bei der Verlegung bereits viel mehr bean-
sprucht als unter der lastverteilenden Estrichplatte durch das Bewohnen

(vgl. Abschn. 4.22). Da bei Verlegung unter Zementestrichen die Dimmschicht
durch das Verdichten des Estrichmbrtels auch bei Laborpriifungen "vorbéhandelt"
wird. ist bei Priifung der Dammschichten unter Zementestrich o.d3. eine

pessere Ubereinstimmung der im Labor und in Wohnbauten erzielten Ergeb-

nisse vorhanden.
- 2% -
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Bei den untersuchten organischen Faserddmmstoffen ist bel Decken mit
Kokosfasermatten unter schwimmenden Estrichen eine erhebliche Verminderung
des Trittschallschutzes eingetreten. Wenn diese Ergebnisse noch durch
weitere, bereits eingeleitete Untersuchungen bestdtigt werden, haben Kokos-
fasermatten in dieser Form als Dammschicht unter schwimmenden Estrichen eine
wesentlich geringere Dammwirkung als bisher an Hand der vorliegenden Unter-
suchungsergebnisse allgemein angenommen wurde. Dagegen hat sich die Tritt-
schall-Dimmwirkung der auf Seegrasmatten und auf einer Schiittung aus im-
pragnierten Hanfschiben schwimmend verlegten Estriche nicht wesentlich durch

Wohnbeanspruchung veridndert.

Das Trittschallverhalten von Fulbdden aus Gehbeligen auf Holzfaserplatten
und Sandschiittung kann nach Wohnbeanspruchung nicht beurteilt werden,
da die gepriiften Ausfilhrungen bei den Nachpriifungen bautechnische Mingel

aufwiesen.

SZmtliche untersuchten FufBboden bzw. Deckenauflagen haben in Wohnbauten
eine geringere Trittschall-Dammwirkung als bei Priifungen im Labor. Der
EinfluB eines gehweichen Belages (Linoleum, Gummibeldge o.d2.) auf das Ver-
besserungsmaf des Trittschallschutzes (VM) eines schwimmenden Estrichs ist
in der ngis wesentlich grdfer als von K. GOsele unter Zugrundelegung des
theoretischen Anstiegs der A L-Werte oberhalb der Resonanzfreguenz durch

einen "Korrekturfaktor k" angegeben wird [7].

Bei Priifung einer Dammschicht unter einem Zementestrich wird schon kurz

nach der Verlegung im allgemeinen eine bessere Feststellung der zu er-
wartenden, dauerhafien Trittschall-Dammwirkung mdglich sein, als z.B. unter
einem HartguBasphaltestrich. Daher wird vorgeschlagen, die Eignungspriifung
von Dimmstoffen grundsHfzlich unter einem Zementestrich vorzuschreiben,

wobei dhnliech wie in Abschn. 4.1 der DIN 52 214, Vornorm, Ausgabe Mirz 1960,
die genaue Art der Verdichtung des EstrichmOrtels und damit der Beanspruchung

der Dammschicht angegeben werden miiSte.

Die in der Tafel 1 angegebenen VerbesserungsmaBe des Trittschallschutzes (VM)
zeigen in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von K. Gosele [3], daB von

dem Uberwiegenden Teil der in DIN 4109, Entw. Jan. 1959, Teil II, Tafel I
als "MaBnahmen zur Verbesserung der Luft- und Trittschallddmmung von Decken:
der Gruppe I" angegebenen Deckenauflagen der Sollwert VM > 24 dB nicht
erreicht wird. Auch in der Tafel II der Norm sind MafBnahmen zur Verbesserung
des Trittschallschutzes der "Deckengruppe I1" angegeben, die bei den in
Wohnbauten durchgefiihrten Priifungen den Sollwert VM > 17 dB teilweise nicht
aufweisen (vgl. [3]).

- 24 -
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Es muB8 nochmals darauf hingewiesen werden, daB die Beschaffenheit der
Deckenoberfliche und die Bauausfilhrung die Ergebnisse iiber das Tritt-
schallverhalten der Ddmmstoffe bei Wohnbeanspruchung erheblich beein-
flussen konnen. Aus diesem Grunde werden z.Z. vom Institut flir Baustoff-
kunde und Materialpriifung der Technischen Hochschule Braunschweig in
Zusammenarbelt mit der Arbeitsgemeinschaft flir zeitgemidBes Bauen e.V., Kiel,
derartige Untersubhungen an verschiedenen FuBbdden und Dimmstoffen unter
schwimmenden Estrichen durchgefiihrt, die auf glatt abgezogenen Decken-
oberflichen unter stiandiger Aufsicht verlegt worden sind. Mit den ersten

MeBergebnissen nach Wohnbeanspruchung ist etwa Ende 1962 zu rechneﬁ.
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1. Erliuterungen

Fir den Bericht iliber das "Trittschallverhalten verschiedener FuSbdden nach
Wohnbeanspruchung” wurden Tritischallmessungen 1n grofem Umfang durchgefilhrt,
wobei hiiufig fUr eine FuBbodenart mehrere Ausfithrungen gepriift worden sind.
In dem fUr eine Veriiffentlichung vorgesehenen Bericht ist ggf. Jeweils

der Mittelwert der ermittelten EinzelmeBergebnisse in einer flr die
Allgemeinheit interessierenden Form angegeben. Da an dengdeichen Decken
weitere Untersuchungen nach 10 Jahren des Bewohnens im Jahre 1964 geplant
sind, muSten auBer der Angabe der EingelmeSergebnisse genaue Angaben iiber

die Art und Firmenbezeichnung der Dimmstoffe, Aufbau, Zeitpunkt der Messungen,
Nachhallzeiten und Zustand der Rdume, MeBort und eine vollkommen sichere
Beschreibung und Kennzeichnung der Lage der in einem Gebiude geprﬁften

Decken erfolgen, damit ein Irrtum bei weiteren Nachpriifungen nach mehreren
Jahren weitgehend ausgeschlossen ist. Diese Angaben enthalten die Formblitter,
die als Anlagen 1 bis 39 beigefiigt sind.

2. MeSverfehren und Bewertung

Die Trittschalimessungen wurden nach den Bestimaungen von DIN 52 210, Aus-
gabe Juli 1952 bzw. Ausgabe MHrz 1960 durchgefilhirt. Die Bewertung der Mef-
ergebnisse erfolgte nach DIN 52 211, Ausgsbe Sept. 1953 bzw. DIN 4109,
Entw. Jan. 1959, Teil II, Abschn. 1. In desr DIN 4100 werden auBler den An-
forderungen an Wohnungstrenndecken Sollwérte fir das VerbesserungsmafB des
Trittschallschutzes von Deckenauflagen angegebeh. Um einen Vergleich zu er-
mSglichen, wurden auch fiir die dlteren Messungen die VerbesserungsmaBe des
Trittschallschutzes berechnet, die aus der Tafel "Zusammenstellung der MeB-
ergebnisse” ersichtlich sind. ,
Die Bestimmung der Norm-Trittschallpegel erfolgte grundsitzlich unter Ver-
wendung von Oktavfiltern nach DIN 45 651. Bei der Ermittlung der Trittschall-
SchutzmaBe (TSM) und der VerbesserungsmaBe des Trittschallschutzes (VM) wurden
die fiir die Sollkurven in Tergabstand angegebenen Prequenzen zugrundegelegt.,

" wobei die Pegelwenrte Jewells aus dem Diagramm der frequenzabhingig bei den
Oktavfilter-Fregquenzen aufgetragenen Norm-Trittschallpegel entnommen wurden.

Die Norm-Trittschallpegel der Rohdecken, (Decken ohne Deckenauflage), die auch
bel der Berechnung des VerbesserungsmaBes des Trittschallschutzes verwendet
wurden, werden in den Diagrammen zum Vergleich angegeben. Hierbei handelt es
sich iberwiegend um den Norm-Trittschallpegel derselben Rohdecken bzw: um A
den Mittelwert von 4 Rohdeckenausfifhrungen, die in dem gleichen Gebidude
gepriift worden sind. Wo eine Priifung der Rohdecken nicht erfolgte, wurde ein
aus einer grofien Anzahl von Baumessungen ermittelte Erfahrungswert aufgetragen.
Der Ubertragungsfaktor des Mikrofons im diffusen Schallfeld wurde bei samt-
lichen angegebenen Norm-Trittschallpegeln beriicksichtigt.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 - %0@4/2016



3, 7usammenstellung der MeBergebnisse

Kanuspar

Priif- | Benutzungs- | Trittschall- | VM +)
. bericht | dauer der Schutzmal
Fufboden Rohdecke s. Anl. | Riume in TSM in
Jahren in dB dB
2,5 mm Linoleum 20 mm Zementglatt-
30 mm HartguBasphalt .. strich 0 +5 22
Abdeckpapier 160 mm Stahlsteindecke 4 1 1/2 + 2 19
5 mn "Well-Perkalor” System "Esto" 6 + 4 21
(Wellfilzpappe) | 15 mm Putz
TSM: -19 aH
o] + 7 21 ++)
' o 1 +5 18 ++)
2 + 4 18 ++)
5 + 6 18 ++)
¢ + 10
150 mm Stahlbeton-~ 3 1 +5
Vollplatte 2 +5
15 mm Putz kedl T 0
TSM: -12 dB| 4 2 + 2
5 + 2
6] + 10
5 1 + 8
3 mm Spachtelbelag 5 + 8
20 mn HartguBasphalt ' 2 + 6
10 mm "Zosta"-Seegras- 6 5 + 6
matte
0 2
20 mm Aufbeton 1 0
180 mm Stahlbeton- 7 5 + 1
Balkendecke, 5 0
System "Pillat"
15 mm Putz 0 3
TSM: -21 aB| 8 1 -1
5 1
0 + 7 21 ++)
1 + 7 20 ++)
2 2 +7 20 ++)
5 mm Spachtelbelag [150 mm Stahlbeton- 5 + 8 21 ++)
25 mm HartguBasphalt Vollplatte
Abdeckpapier 15 mm Putz 0 +8
9 mn Glasfasermatte TSM: -12 aB| 10 1 + 6
(1000 g/n”) 2 + 9
n n
Gerrix B 244" L R P
1l + 10
12 2 + 7
|

Fortsetzung der Tafel s. folg. Blatt

+) Verbesserungsma8 des Trittschallschutzes nach DIN 4109, Entw. Jan. 1959, Teil II.

#) Fir die Ermittlung des VM wurde Jjeweils der Mittelwert der bel den Messungen

zur gleichen Zeit ermittelten Trittschallminderungen A L verwendet.
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Fortsetzung der Tafel
Priif- | Benutzungs- | Trittschall- |VM +)
‘ bericht daver der Schutzmag
FuBboden Rohdecke . Anl. Riiume in TSM in
‘ Jahren in dB dB
0 + 3
1 + 1
15 2 + 2
5 +5
3 mm Spachtelbelag 20 mm Aufbeton 0 + 4
25 mm HartguBasphalt | 180 mm Stahlbeton- h 11 1 + 2
’ Abdeckpapier Balkendecke, 2 + 3
9 mm Glasfasergatte System "Pillat"
(1000 g/m") 15 mm Putz 0 + 3
"Gerrix B 244" TSM: -21 dB 15 1 + 3
2 + 4
o] +5
16 1 + 2
240 mm Stahlbeton- 0 + 7 23 ++)
2,5 mn Linoleum Balkendecke, 17
25 mm HartguBasphalt System "SH 48" 6 + 2 20 ++)
4 mn "Gerkotekt"- 15 mm Putz
Bitumenfilz TSM: -19 dB
10 mm Rohrgewebe
200 mm Stahlbeton- 0 + 6
Balkendecke,
System "SH 48" 18
15 mm Putz 6 +1
TSM. -20 dB
0 + 7 22 ++)
19 1 + 6 20 ++)
2 + 5 21 ++)
5 +5 22 ++)
150 mm Stahlbeton-~
Vollplatte (1) N %O
TSM: =12 dé 5 + 8
5 mm Steinholz
30 mm magnesitgeb. 0 + 8
Gummispéne 21 1 + 6
Abdeckpapier 5 + 7
10 mm Glasfasermatte
,(,ézgg 1:%({ n?) 20 mm Aufbeton o +9
Rollfilz" 180 mm Stahlbeton- o 1 + 8
Balkendecke, 2 + 7
System "Pillat" 5 + 8
15 mm Putz
TSM: -21 dB | 4 0 +5
1 + 2

Fortsetzung der Tafel s. folg. Blatt
+) VerbesserungsmaB des Trittschalschutzes nach DIN 4109, Entw. Jan. 1959, Teil II.

+) Fir die Ermittlung des VM wurde Jeweils der Mittelwert der bei den Messungen

.2ur gleichen Zeit ermittelten Trittschallminderungen A L verwendet.
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Portsetzung der Tafel

Priif- | Benutzungs- | Trittschall- | VM +)
: bericht | dauer der Schutzmal
FuSboden Rohdecke s. Anl. | Réume in TSM in
Jahren in dB dB
3,2 mn Linoleum 160 mm Stahlbeton- ol 0 + ig fl ++g .
40 m Zementestrich Vollplatte 2 + 9 ++
Apdeckpapier 15 mmn Putz 31/2 + 11 19 ++)
" ' .
25/20 mm "Trikofa” - TSM: ea. 0 + 18
Kokosfasermatte ~11 dB o8 5 +5
(Dicke nach DIN 18165) 5 12 .5
2,5 mm Linoleum 150 mm Stahlbeton-
3 mm Zementestrich Vollplatte 0 +9 24
Abdeckpapier 15 mm Putz 26 34 +5 17
10 mn "Xylocal"- TSM: ca. 31/2 +2 14
Kokosfasermatte -12 dB
2,5 mn "Marley"- 0 +9 21 ++)
Platten 21 21/2 +5 19 ++)
25 mn Zementestrich |180 mm Stahlbeton-
mit Zusatzmittel Vollplatte 28 4] + 9
"Sinolan" 15 mm Putz 2 1/2 + 6
2,5 mn profilierte TSM: -8 dB
Rohpappe 29 0 + 11
15 mm "ME-HA-Dimns- 2 1/2 +9
faser", imprig-
nierte Hanfschiben
(vorgeprest).
s] + 3 12 ++§
1 -1 14 ++
>0 2 +1 14 ++)
5 + 2 15 ++)
150 mm Stahlbeton- ’
Vollplatte - 0 + 4
15 mm Putz 1 0]
TSM: ~-12 dB
32 0 + 3
16 mn Buchenparkett 1 0
6 mm portse Holz-
++) faserplatte, 33 2 +1
bituminiert,
20 mn Sandschiittung <l> - ;
S 2 - 2
5 + 1
20 mm Aufbeton 0 + 3
180 mm Stahlbeton- 1 +1
Balkendecke, 35 5 + 1
System "Pillat" 5 o
15 mm Putz
TSM: -21 dB 0 -1
36 1 -3
2 -5

Fortsetzung der Tafel und +), ++), ++) s. folg. Blatt

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

-5 -

20/04/2016




. -5
Fortsetzung der Tafel

—
Priif- | Bemutzungs- | Trittschall-| VM +)
FuSboden Rohdecks . bericht | dauer der Schutzmall
s. Anl. | Ridume in SM in
Jahren ’ in 4B daB
r;,s mu Linoleum 40 mm Stahlbeton- o + 12 23 ++)
3 ma harte Holzfaser- " Vollplatte 2 + 8 20 ++)
platte +++) 15 mm Putz
10 ma porse Holz- TSM: eca. 0 +9
faserplatte +++) -12 4B 2 +5
% sm Sendschilttung -
0 + 10
22 2 + 10

+) VerbesserungsmeB des Teittschallschutzes nach DIN 4109, Entw. Jan. 1969, Teil II.

+#) Fiir die Emuittlung des VM wurde Jeweils der Mittelwert der bei den Messungen
zur gleichen Zeit ermittelien Trittschallminderungen A L verwendet.

++) Bezeichmng nach DIN 68 750.
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T 1 T T
priffische ... .19 . .mf dfl a)-4-16.6.55, unbewohnt
90t b)—o—27.1.56, Y2 J.bewohnt—
Empfangsraum ¢)—=x—21.6.61, 6 J.bewohnt
Volumen V... . ,.148. .m
a) leer N |
Zustond o) mEbliert sl B
Art Wohnzimmer .t Rohdecke TSN -19aB
Nachhallzeiten im Bereich von | . _-—T
85 bis 4000 Hz: S o
zua) 3,0 bis 1,9 Sek. 3707@49;?;\\%
zu b) 0,85 bis 0,38 Sek. g U »\\
zu ¢) 1,10 bis 0,41 Sek. 3
| 3 N 8
Bemerkungen : E 50 \i .§
3 §
£
. v
50 \ Sollkurve
\\ Mis””
Bewermnach DIN 52 211 W0 \ =§’
IritschaflschutzmaB.TSH... s-u. dB \,\ s
Irifischallschutz der untersuchfen Decke | [ L | L] [
a) +5 dB, ausreichend 00 200 400 600 1600 3200 Hz
bg +2 4B, ausreichend Frequenz f ,,
S/ t4 dB, ausreichend *) Nach Angaben der Srtlichen
. Bauleitung
Institut fiir Baustoffkunde MeBort
und Maferialprifung Bpgunschweig, Limbeckerstr. 40
T. H. Braunschweig Anlage 1

[ 3

Iritfschallschufz nach DIN 52 210

Antragsieller : Bundesministerium fiir Wohnungsbau |

5mm_Linoleumn

: ' =73 MeBraum
30 mm HerfouBasphaltestrich Deckenaufbau* ) ebra
1Lage_Abdeckpapier Decke III/II
Well ~Perkalor" ‘Mkﬁﬁ@ -Perkalor" M.2:1 _ _

NN NN Well-Perkalor’ - Fil.
=Lt zpappe

Zwischenbouterl
Esto"-Decke)

Putz

Das "Well-Perkalor" besteht aus einer ca. 0,6 mm dicken Filzpappe

auf der die gleiche Filzpa;ipenart in gewellter Form aufgeklebt ist.
Die Dicke der gewellten Filzpappe betridgt ca. 0,3 mm.

Fischengewicht C8.o_ 340  kg/m?

Nr. des Prifberichtes: ITII A 3 - 4114 Nr. 85

Datum: ‘
_
W 311 & Gebr. Wihmow 6




LPTYIN

Irittschallschutz nach

Aniragsleller:

Bundesministerium fiir Wohnungsbau

DIN 52 210

3mm 3,

| 20 mm HorfouBasphalt
\ | 10 mm Zosta"- Seegrasmafte

Fidchengewicht @+ 440 kg/m?

Deckenaufbau: * )

MeBraum
Decke IV/

IIT

pie 10 mm dicke "Zosta'"-Seegrasmatte besteht aus verfilztem und

vorgeprelten Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist.
Die Matten wurden dicht aneinanderstofend verlegt und deren StéSe
pit 15 cm breiten Papierstreifen iiberdeckt.

Institut fiir Baustoffkunde
und Materialpriifung
T. H. Braunschweig

Nr. des Prifberichtes: 1II A3 - 4114

MeBort

T T T T
; 2 df
Empfangsroum b)—=—12.5.1955, 1 J.bewbdhn}
Yol y 30 2 cg—w——26.7.1956, 2 J.bewochnt
umen- a) i leer - m d‘ —'—24o7o19599 5 J.bewohnt
Zustand 0, q) mobliert g, -
Art Schlafzimmer ﬂ <ﬁ
Nachhallzeiten im Bereich von Rdﬁflfflf.fﬁ_’.: 72
85 bis 4000 Hz: . & /h__kyfr,,m"_o' ~~e.
ma)i 4,7 bis 2,0 Sek. Fy -
zu b): 0,51 bis 0,43 Sek. S VA
Zu ¢): O:66 bis 0:25 Sek. % - x> \
zud): 0,86 bis 0,26 Sek. 3§ RN P
Bemerkungen: Ezao \\*:§§§h S
g \\*iQZ::\\+ §
£ NN T
N Sollkurve
50 DIN 52211
Bewertung nach DIN 52 211 0 §
IritschallsehutzmaB.TSM .s.u. dB 3,
Irifischallschufz der unfersuchfen Decke N | [
ag +7 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 8200 Hz
b) +5 4B, ausreichend Frequenz f »
¢) +4 dB, ausreichend %) N.c Angaben der 6rtl.Bauleitung
d) +6 dB, ausreichend und der Arbeitsgem. fir zeitge-

miBes Bauen e.V., Kiel

Kiel, Holtenauerstr. 22

Nr. 85

Anlage 2

Datum:

311 &5 Gebniimmens



Iriffschallschutz nach DIN 52 210

jnrogskeller: Bundesministerium fir Wohnungsbau

L3

m Spachtelbelag - e
I mm HartguBasphalt Deckenaufbay: ) &R Melraum
5 0mm, Zosta'-Seegrasmate Decke I/E
|

. e

] LStablbeton ~Volplatte. 150 mm

Die 10 mm dicke "Zosta"-Seegrasmatte besteht aus verfilztem und
yorgeprelten Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist.
Die Matten wurden dicht aneinanderstosend verlest und deren Stole
pit 15 cm breiten Papierstreifen iiberdcck:.

Fldchengewicht G8.s 440 kg/m?

T T -1 Y
. 2 df
Empfangsroum b)—*—12.5.1955, 1 J.bewohnt
yo,umen u) . 30 ma C) 26.701956, 2 J.bewohnt
a) leer
Zuskand 3| Y msbliert &
. At Schlafzimmer rd
Nachhallzeiten im Bereich von [rohaecke I3 (12
85 bis 4000 Hz: s PPN NN s ~
zua)s 4,4 bis 1,9 Sek. 370&*’/ ~
2l b)s 0168 bis 0:37 Sek. g <+ ‘ *: +'\
mwc): 0,42 bis 0,24 Sek. 3 o "\
| 2 NN £
Bemerkungen : £ 40 - \+\ 3
E TN, g
i *\.:§* T
*4\*\*
N\ OIN 52211
*\+\ l
Bewertung nach DIN 52 211 0 ¥ §
IrikschallschutzmaB.TSH..s - u. dB 'S
Iritischallschutz der untersuchfen Decke || L L L [
a) +10 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hr
b) + 5 4B, ausreichend Frequenz f
) + 5 dB, ausreichend *) Nach Angaben der ortl.Bauleitung

und der Arbeitsgem. fir zeitge-

%._ miBes Bauen e.V.‘ siel

/nsﬁhéf fir Baustoffkunde JeBort
und Materialpriifung i Holtenauerstr. 22
I H. Braunschweig Kiel, Anlage 3

Nr. des Prifberichtes: III A 3 = 4114 Hr. &5

Datum
Wug,'ZWWw.di%ibib‘tu—bs‘de/?docid=00062846 rrm——— 6
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Iriffschallschufz nach DIN 52 210

Anlragskllef‘-' BundeSministerium fiir Wohnungsbau

bel ~ '
Imm_Jpachtelbelag Deckenoufbay: *) EEA Melraum

T 20mm HortouBasphalt

[ omm ,Zosho"~Se mafte Decke I/E
- R , =
g s n 2,
4 : ity
v/ / o/
AP K A

P |

"otz |Stabibeton - Vollplatte, 150mm
Die 10 mp dicke "Zosta"-Seegrasmatte besteht aus verfilztem und
vorgepreiten Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist.

Die Matten wurden dicht aneinanderstoBend verlegt und deren StdBe
pit 15 cm breiten Papierstreifen abgedeckt.

Fidchengewicht . C8.+ 440 kgfm?

-1 ] =T Y
pitliche ... AT . . m® %Lag—--20.7.1954, unbewohnt
b _"—2607c1956 2 Jobe\‘VOhn-t
Empfangsroum s ¢)——24.7.1959, 5 J.bewohnt
Volumen V.. = 44 m
a) leer
] j":’””d b,c) mébliert 80 »
P Schlafzimmer
: ™M - 12
Lllachhallzei‘cen im Bereich von _P_/@?ef—kf+—gk\dbf
85 bis 4000 Hz: N S S h
-~ Py
ua) 4,8 bis 2,3 Sek. S 70 ko
Zu b) 0:63 bis O:B7 Sek. § z-—'\
2w ¢) 0,52 bis 0,43 Sek. 3
Bemerk : | § g
rkungen: X 60 %
< 1
) T
Sollkurve
50 o 5221
Bewerhung nach DIN 52 217 0 iy
IrischallschutzmaB. TSH..c.u. dB B,
Irifischallschutz der unfersuchfen Decke SR T U N U S B
a) + 6 4B, ausreichend 00 200 400 800 1600 3200 Mz
bg + & dB, ausreichend Frequenz f
¢/ + 2 dB, ausreichend *) Nach Angaben der Srtl.Bauleitung

und der Arbeitsgcm. fir zeitge-

F_ : midBes Bauen e.V.I Jlel
Institut fir Baustoffkunde

MeBort

und Materialpriifung ,
T.H Brauns,c)hweig Kiel, Holtenauerstr. 22

Nr. des Prifberichtes: LII A 3 - 4114 Nr. 85

M vy digibib tu-bs de/?docid—00062846

Anlage 4

me— vy @Hﬁ

1 3

L3
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Eepreﬁten Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist. Die

Irittschallschutz nach DIN 52 210

jnirggsieller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

n felbels \ MeBraum
0 mm HartouBasphalf Deckenaufbau: *) - |
3 A o JZosta™Seegrasmatte , Decke III/II

Die 10 mm = dicke "Zosta"-Seegrasmatte besteht aus verfilztem und vord

gtten wurden dicht aneinanderstoBend verlegt und deren StoBe mit
15 cm breiten Paplerstreifen abgedeckt.

Fldchengewicht . C8 440 kg/m?

T 1 T T
Priffldche. ........ 12 . .. .m¢ %La)—*~20.7.1954, unbewohnt |
Empfangsroum ; b)—+12.5.1955, 1 J.bewohnt
Volumen V. ... 30 . _.m° ¢)=1=24.7.1959, 5 J.bewohnt
- a) leer
Zusfan( byc) mobliert 80
At gohlafsimmer
achhallzeiten im Bereich von e
5 bis 4000 Hszs £ =" Rohdletke TSM|~12 dB |
1g) 4,3 ble 1,9 Sek. 3 70 e
ub) 0,57 bia 0,39 Sek. o R
uc) 0,49 bis 0,33 Seke LN N\
| R I N £
Bemerkungen : T o N AN
£ 60 N g
$ RN |
. ™~ \g Sollkurve
50 N |omsaan
____ W\ &
\bewertung nach DIN 52 211 0 A F
Iriftschallschutzmal. . TSM..B + ke  dB Y &
Irifschalischutz der untersuchfen Decke L L I N O
a) 410 4B, ausreichend 100 200 400 800 1600 . 3200 Hz
b) + 8 dB, ausreichend Frequenz f »
8/ + 8 4B, ausreichend %) Nach Angaben der Ortl.Bauleltung

und der Arbeitsgem. fiur zeitge-
miBes Bauen e.V., Kiel

Institut fiir Baustoffkunde MeBort

und Maferialpriifung  g3e1, Holtenauerstr. 22
I. H. Braunschweig ’

Nr. des Prifberichtes: III A 3 = 4114 Nr. 85
Datum N ;

Anlage 5

i 311 & Gebr2WRAROIH



Triftschallschutz nach DIN 52 210

Anfragsteller : Bundesministerium fiir Wohnungsbau

£ o o= w——

MeBraum

HortguBasphalt | Deckenaufbau: * )
10 mm , Zosta"~Seegrasmafte Decke I/E |
TILT
T i
[ Stahibeton - vollplatte, 150 mm I

Die 10 mm dicke "Zosta"-Seegrasmatte besteht aus verfilztem und
vorgepreSten Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist.
Ble Matten wurden dicht aneinanderstoBend verlegt und deren Stose
pit 15 cm breiten Papierstreifen abgedeckt.

Fiachengewiht. . C8 440, kg/m*®

T T T T
. 2 a8
Priffiéche. .......19 ... M Wl a)—26.7.1956, 2 J.bewohny]
Empfangsroum b)——24.7.1959, 5 J.bewohnt
Volumen' V.. 48 m®

Zustaind 8,b) mobliert
A Wohnzimmer 80

Nachhallzeiten im Breich wvon I R
85 bis 4000 Hz:

awa) 0,75 bis 0,35 Sek.
zu b) 0,65 bis 0,40 Sek.

-
e ——e——

"

S
\

Normiritfschallpege! L,
/
—eunginsty

Bemerkungen : 60 \ .
| ”:\x
\ Sollkurve
50 N | 522
X\\

Bewertung nach DIN 52 211 0 ~ §
;rlllschallschufzmaﬁ..T,Sﬂ.“., s.u. dB 3,
rilschallschutz der untersuchten Decke L N | || |
a) +6 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 5200 Hx
b) +6 dB, ausreichend Frequenz f
— *) Nach Angaben der tril.Bauleitung

und der Arbeitsgem. flr zeitge-
miBes Bauen e.V., Kiel

Institut fiir Baustoffkunde MeBort

und Materialpriifung . s —— . o2
T.H. Braunschweig Kiel, Holtenauerstr

Nr.des Prafberichtes: III A 3 - 4114 Lir. 85

Dafurp .

ydigibib.tu-bs.de/2docid=00062846 ———TOTT0




Tritfschallschutz nach DIN 52 210

Anfragsieller: Bundesministerium fir Wohnungsbau

Jmm Spachielbelag | Led
20mm HartguBasphalt Deckenoufbau: *) ' ngigwf /E
1 " mm Zosta ~Seégrosmatte s
; TOLT
Q 1 +
e
+ ‘ |

=i
ebp/ijhgl_)/.sle/hl

Die 10 mm dicke "Zosta"-Seegrasmatte besteht aus verfilztem und
vorgeprelten Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist.
Die Matten wurden dicht eneinanderstofiend verlegt und deren Stdile
rit 15 cm breiten Papierstreifen abgedeckt.

Fldchengewicht C5..360 kg/m?

priffische. ... . AT ...m? ‘;‘;
Empfangsroum
Volumen l(._)_,,l. 44 m N
a) leer -~
1 Zustond v, o, a) mobliert g | 7
Jachhallzeiten im Bereich von T
85 bis 4000 Hz: &5 o
ma) 1,6 bis 1,0 Sek. T’Wﬁt
zu b) 0,32 bis 0,54, Sek. 3 — &
zuc) 0,52 big 0,25 Sek. S \\ \\
i d) 0,49 bis 0,34 Sek. 2 )A\‘\\ D
2 N - B
Bemerkungen : i T \5&
| £ o | =Y £
) !
50 ‘ Sollkurve
DIN 52211
a)—4—24.7.1954, unbewohnt
b)——13.5.1955, 1 J.bewohnt
c)—x—27.7.1956, 2 d.bewohnt] o
‘Rewermgg nach DIN 52 211 40 | 3)——27.7.1959, 5 J.bewohnt_
IrittschollschutzmaB. TSH . s.vu. dB i : S
Irifscholischufz der untersuchfen Decke | SN N T T U S ) B
a) +2 4B, ausrceichend 100 200 400 800 1600 3200 Hz
b) 0 4B, ausreichend Frequenz f
¢) +1 dB, ausrcichend %) Nach Angaben der Ortl.Bauleltung
[4) 0 dB, ausreichend und der Arbeitsgem. fir zeitge-

L__ milles Bauen e.V.z Kiel

Institut fir Baustoffkunde Melor

und Materialprifung - AT e e
I. H. Braunschweig riel, Holtenal .. e 24

Nr. des Prifberichtes: I11% A 3 = 47114 I'r. Lo

Datum:
m— 311 & Geb2WOARQLA

Anlege 7

£




L PEVNEN

[ Trittschallschutz nach DIN 52 210

Ankrogsteller : Bundesministerium fiir Wohnungsbau

Jmin Spachfelbelag : —
r’g@,}%%,buﬁggobo// Deckenaufbau: * ) MeBraum

| Decke I/E
| ‘ r1amm Zosta ~Seegrasmatte E

ol | B i E .

77 pap P .// . " "\ﬁ; . i ’ J-E

E £ . // Ly N /{ N 1

=Y 7 \ 3» An i |
o R S
FAEY KNP T RRARTS

280 " 250
"nud\ [Pillat" Decke Ziegelsplithoblstein)

Die 10 mm dicke "Zosta"-Seegrasmatte besteht aus verfilztem und
vorgeprelten Seegras, das in bituminiertes Papier eingesteppt ist.
Die Matten wurden dicht aneinanderstoBend verlegt und deren Sto3e
nit 15 cm breiten Papierstreifen abgedeckt.

Fidchengewicht _C8 2360 fg/m?

Prifflsche ....... . 1T.. ..m¢ 0;5”’
Empfangsroum
Volumen V. .. 44 _ m°
? a) leer P
Zustond 1, c) mobliert o0 -
Art Schlafzimmer _»"TRohdecke TSM -21dB
Nachhallzeiten im Bereich von AT
85 bis 4000 Hz: s e
z2u b) 1,0 bis 0,43 Sek. g /
me) 0,66 bis 0,36 Sek. § |7 |\ ~.
S &~ N \x .
2 ~J_ 3
Bemerkungen : T g0 o——on N\ | 8
: X ¢
= O\ ,
W
50 Sollkurve
a)—o—24.7.1954, unbewohnt |2 522
- ¢c)——27.7.1959, 5 J.bewohnt g
Rewer/wg nach DIN 82 211 wl _ .§
Irittschallschulzmal.TSMH..s<u- dB | 3,
Irifischalischutz der untersuchlen Decke N I A A
a) +3 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hz
bg -1 dB, nicht ausreichend Frequenz f ‘
¢c) +1 dB, ausreichend *) Nach Angaben der Ortl.Bauleitung

und der Arbeitsgem. flir zeitge-
miBes Bauen e€.V., Kiel

Institut fir Bausfoffkunde MeBort

und Materialpriifung : HoLlE uerstr. 24
T. H. Braunschweig Kiel, Holtena

Nr. des Priifberichtes: IIT A % - 4114 Nr. 85

Anlage 8

%q{ﬁl.m)\;ww.digibib‘tu—bs‘de/?docid=00062846 - savom——
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Irittschallschutz nach DIN 52 210

rggskller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

pachtelbelag
n HarfguBaspho
ADQECKDA I-
1000¢/m? Glasfasermafie (244"

o o =,
s / Ve

77
v/ / /s / / 7/ Ve 7 Va
1SS s S S S s

-('///Z////1

25

4

éu/z ' '/.’J'Omm Sfa/;/befon‘ //Ja#e

Die als "Gerrix-~Glaswollematten B
begteht aus rfilzten

e
ca. 1000 g/mg schwer.
betrégt ca. 8 = 10 mm.

Fidchengewicht. .68+ 450 kg/m?

Deckenaufbau: * )

leicht gebundenen Glasfasern und ist
ie Dicke im Zusammengedriickten Zustand

P-4 MeB3raum
Decke IV/III

244" bezeichnete Dammschicht

L

Nr. des Prifberichtes: III A 3 - 4114 Nr. 85

| Datum:

T ! T !
prifflache. ... . AT ... .. m? 792_& —+—20.7.1954, unbewohnt
fo b)—4—12.5.1955, 1 J.bewohnt
Empfangsroum 14 5 ¢)——26.7.1956, 2.J.bewohnt
Volumen Mé)""l‘e'ér" ...m d)—x—24.7.1959, 5 J.bewohnt
Zustend 1, 0,q) mobliert g
Art Schlafzimmer
Nachhallgeiten im Bereich wvon j RS
85 bis 4000 Hz: & P B el | 1
mb) 0,63 bis 0,40 Sek. o /0 = = =y
su¢) 0,55 bis 0,38 Sek. § _,_:__x\ \ :
md) 0,53 bis 0,38 Sek. 8 .
b : N £
merkungen : ,E 60 < N E‘
< ™~ S
= , \\ t
50 Sollkurve
0/’15?2”
\Bewertung nach DIN 52 211 w0 E
InischollsehulzmaB. TSM .8 Vo dB g
Irischollschutz der untersuchfen Decke L Lt 1 L1
a) +7 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hx
b) +7 dB, ausreichend Frequenz f -
¢) +7 4B, ausreichend %) Hach ingaben der Srtl. Bauleitung
d) +8 4B, ausreichend ©1d der Arbeitsgem. fir zeitge-
-+iBes Bauen e.V.,Kiel
Institut fiir Baustoffkunde MeBort 52
und Materialprifung H61% erstr.
T. H. Brauns’c,hweig Kiel, Holtenau Anlage

311 &5 Gebr. Wid(1e4£016
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Triftschallschutz nach DIN 52219 ~

iniregskeller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

Deckenaufbau: *) %221?2‘1?\!/ ITI

AN AERUAAN NN NN NN AN NN N NNNNNNNY

Me als "Gerrix-Glaswollematten B 244" bezeichnete Dimmschicht
besteht aus verfilzten, leicht gebundenen Glasfasern. Die Dicke
in zusamengedrﬁck_ten Zustand betridgt ca. 8 - 10 mm.

Fidchengewicht. c8.~450.  kg/m®

. T T T

. .
[mpfﬂmmum ) b)——12.5.1 955, 1.¢ .bewohnt
Volumen V. ) 44 o8 c —x,—26.7.1l956, 2 J.bewohnt
a) leer
Zusland  y,0) mobliert g
Art Schlafzimmer
Hachhallzeiten im Bereich ven et
35 bis 4000 Hz: F .//"“"‘"’M Rohdecke T5M |12 dB ]
TR o
1} 951 8 O, Sek, ’ \
me) 0,55 bis 0,30 Sek. 3
Bemerkungen : % 60 \\L % . 5
* ‘ | \;% 3
N T
50 - \‘\ Sollkurve
\ DIN 52211
. , ' .
Eemrlzﬂ nach DIN 82 211 o0 §~
IriktschollschutzmaB. TSM... s« u.  dB ?
Irifischallschufz der untersuchfen Decke | | [ ] L [ 1
a) +8 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hx
b) +6 dB, ausreichend Frequenz f :
¢) +9 dB, ausreichend %) Nach Angaben der Ortl. Bauleitung

und der Arbeitsgem. Pir zeitge-
miBes Bauen e.V., Kiel

Institut fir Baustoffkunde MeBort

und Materialprifung  ps o1 . Holtenauerstr. 22
T. H. Braunschweig ’

Nr. des Priifberichtes: I1II A 3 = 4114 Nr. 85
Datum:

http:”www.alglBlg‘tu—gs‘ae, "3001d=00062846 311 & Gebr. Yikmansi 6

Anlage 10
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Tritschallschutz nach DIN 52 210

Anragsieller: Bundesministerium fir Wohnungsbau

Tt60mm Stablbelor-lljplatte

Fidchengewicht ¢5.« 450 kg/m?

Deckenaufbau:* )

MeBraum

Decke IV/III

Die als "Gerrix-Glaswollematten B 244" bezeichnete Dammschicht
besteht aus verfilzten, leicht gebundenen Glasfasern. Die Dicke
im zusammengedrickten Zustand betrdgt ca. 8 - 10 mm.

b) +10 4B, ausreichend

Institut far Baustoffkunde
und Materialprifung
T. H. Braunschweig

ngz’: e

priffldche. ...... .. 12.... ...m° ';1;
Empfangsroum :
" 0 F) ag_x_2007019549 unbewohnt
Yolumen ‘é '“‘1eZ“r‘" ...m b)—0—12.5.1955, 1 J.bewohnt
Zustind ) pspliert a0
m#schlafzimmer
Ihchhallzeitgn im Bereich von | T
85 bis 4000 Hzs | £ / == [ TRokdepke ToH |- 12 dB
zua) 51 bis 1,2 Sek. gm -
zu b) 0,71 bis 0,46 Sek. § | } g \
S N N\ |?
Bemerkungen : T 4 K\\ ' 3
£ 60 \ N §’
50 - \\ Sollkurve
S~ o/fImn
bewertung nach DIN 52 211 0 ‘E
IrikschallschutzmaB. TSH .. s.u. dB S
Tritlschallschufz der-untersuchfen Decke | L [ ] L (o
a) +6 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 5200 He
Frequenz f ~

%) Nach Angaben der ortl. Baulcitung
und der Arbeitsgem. flr zeit;c-
miBes Bauen e.V., Kiel

MeBort
Kiel, Holtenauerstr.

'Nr. des Prifberichtes: III A 3 — 4114 Nr. 85

22

Anlage i1

3 & Gebr. Widimann




Iriffschallschutz nach DIN 52 210

Anfragsteller: Bundesministerium fiir Y ohnungsbau

L PZ VI

|pesteht aus verfilzten, leicht gebundenen Glasfasern. Die Dicke

3mm Spachtelbelog Deck Fbay* =3 Melraum
25 mrm_ HartguBaspholf enaufbau:* ) Decke IV/III
1000g/m? &/a.sfaser*mo#e;“_B 244" |
‘ - 4 —t
UL iE
-3 —+ . ’z

Die als "Gerrix-Glaswollematten B 244" bezeichnete Dimmschicht

im zusammengedriickten Zustand betrigt ca. 8 - 10 mm.

Flochengewicht .. 22450 kg/m?

Priffléche ... .. 9. . . m? ‘."92
Empfangsraum 26,7.1956, |2 J.bdwohnt
M ‘ —X— of e - voh
Volumen'V.... 48 ... .m° 71956, quonn
2ustand mobliert
Art Wohnzimmer 80
Nachhallzeit im Bereich von [ B S
85 bls 4000 Haz: F - ==""[Rohdedke T5M |12 2B
0,56 bis 0,%5 Sek. E,mr"/\, - -
Q ~N
§ \x \
32 AN \
2 A £
Bemerkungen : Z 40 . :
3 \ §
® | g T
N
50 A Sollkurye
OIN 52211
=
Bewertung nach DIN 52 an 0 E’
IrittschallsehutzmaB. TSM .. +7  dB ]
Irifischollschufz der unfersuchfen Decke [ I [ [ L
. 100 200 400 800 1600 3200 Hx
ausreichend Frequenz f
*) Hach Angaben der ortl. Bauleltung
und der Arbeitsgem. fir zeitge-
miaBes Bauen e.V., Kiel
Institut fir Baustoffkunde Velort
und Materialprafung g3 o7 - yoltenauerstr. 22

T. H. Braunschweig Anlage 12

Nr. des Priifberichfes: III A 3 = 4114 Jdr, 85

Datzm: b s e a0css - o
. _ 311 & Gebi Widiiann



Trittschallschutz nach DIN 52 210

Antrogsteller: Bundesministerium fir ";‘Jolmungsbau

MeBraum
Decke II/I

,%.

Deckenaufbau: * )

Die als "Gerrix-Glaswollematten B 244" bezeichnete Didmmschicht
besteht aus verfilzten, leicht gebundenen Glasfasern. Die Dicke
im zusammengedriickten Zustand betrigt ca. 8 = 10 mm.

Fldchengewicht ¢8.+ 370 . kg/m?

Priffléche. ..... .12 ..m¢ ‘;’)
Empfangsraum
Volumen V 130 m ]
eer "
ustond b c,d) mébliert g el
At Schlafzimmer =
flachhallzeiten im Bereich von ~ "Rofecke T5M ~21dB
85 bis 4000 Hzs .5
sua) 4,4 bis 1,7 Sek. -
zu b) 0,40 bis 0,33 Sek. %70
zZu ¢) 0,32 bis 0,22 Sek. Q
zu 4) 0,35 bis 0,21 Sek. % _
Bemerkungen: = ~—] \A_\ g
60 ~] &
E R S
N |
50 Sollkurve
a)—*—23.7.1954, unbewohnt |0 5220
¢)——2T7.7.1956, 2 J.bewohnt
Bewertung nach DIN 52217 0 | d)—>—27.7.1959, 5 J.bewohnt | §
InthschalischutzmaB. TSM.. 5V dB g
Iritischallschufz der unfersuchfen Decke N B T B I B O B
a) +3 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hx
b) +1 48, ausre:'!.chend fpequeﬂzf
¢) +2 dB, ausreichend %) . acp Angaben dzr Ortl. Bauleltung

d) +5 dB, ausreichend 1L d der urbeuf.,_. 2m, flUr zeitge-
miles Luien €e.i., Xlel

M

Institut far Baustoffkunde 1o o1t

und Materialprifung ¥iel, Holtecnaucrsir. 24

T. H. Braunschweig- ] . g Anlage 13
Nr. des Prifberichtes: 1II A 3 — 4114 lir. 5
Datum:

= e e s . 311 & Gebr. WORNL6



" Iriftschallschutz nach DIN 52 21p

Anfrayslellér: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

el MeBraum

Deckenaufbau:* ) Decke III/II

le als "Gerrix-Glaswollematten B 244" bezeichnete Diammschicht
besteht aus verfilzten, leicht gebundenen Glasfasern. Die Dicke
in susammengedriickten Zustand betrdgt ca. 8 -~ 10 mm.

Fldchengewicht ©2.+370 _  kg/m?

pifflache. ... .12 mt %
Empfangsroum
Volumen V.. . 30 . m*
Zustand a) leer 7T
ushond y c) mobliert 80 -
Art Schlafzimmer o j
Jachhallzeiten im Bereich von : /L’/ Rofdtecke 151 -21dB

85 big 4000 Hz:

twa) 4,6 bis 1,8 Sek,.
b)) 0,56 bis 0,37 Sek.
2w e¢) 0,417 bis 0,28 Sek.

60 \3‘% o g
3

Normiritfschallpegel L,
N\
/
/ff

Bemerkungen :
\ i
50 Sollkurve
a)——23%.7.1954, unbewohnt bi S22t
b —0—130501952’ 1 JObGWOhnt
Bewertung nach DIN 52 211 b’ S 1§
IrittschallschufzmaB.TSM... s«u. dB 3
Irifischallschulz der untersuchfen Decke I T Y W N A U W AN O O T U
a) +4 4B, ausreichend 100 200 400 800. 16800 3200 Hz
b) +2 4B, ausreichend Frequenz
¢) +3 4B, ausreichend %) Nach Angaben der ortl. Bauleltuﬁg

und der Arbeitsgem. fir zeitge-

méiles Bauen eo.V., Kiel
e e——

Institut fiir Baustoffkunde Menort

T. H. Braunschweig

Nr. des Priifberichtes: 1II A 3 - 4114 Nr. 85

| und Maferialprafung g3, Holtenauersir. 24
a Anlage 14

Dalum.: o o ———— Z
i st esidnant et ————— 311 &Gebr.Wid\#ﬂnn

2016



Trittschallschutz nach DIN 52 210

Aniragsieller : Bundesministerium fliir Wohnungsbau

3mm Spochfelbelag ‘
2o mm Harlgubasphai Deckenaufbau: * )

Abdeckpapier

M MelBraum

Decke IV/III

1000q/r? Glasfase BZM” %

\\‘ “h \\\\\\\\\ \\\\\\\\\

, a‘m

K "I/I'I “"l

in zusammengedrickten Zustand betrigt ca. 8 - 40 mm.

Fidchengewicht. .82 319, kg/m®

und Materialprifung Kiel, Holtenauerstr. 24
T. H. Braunschweig ’ '

Nr. des Prafberichtes: III A 3 - 4114 Nr. 85

e als "Gerrix-Glaswollematten B 244" bezeichnete Dimmschicht
besteht sus verfilzten, lelcht gebundenen Glasfasern. Die Dicke

Prif¥iBche. ......... 12.... .. mE ab
Empfangeroum
Volumen V.. 30 m PN
Zustond a) leer s
v b,c) mtbliert g, L
Art Schlafzimer N -
Nachhallzeiten im Bereich ven _ ™ Rohglecke 71 ~21dB
85 bie 4000 Hszs = e
Zusa 4)9 bis 1'9 Sek. e 70% —
sub) 0,59 bias 0,40 Sek. N N \
zu ¢) 0,61 bis 0,40 Sek. E A""‘\\
Bemerkungen : e ﬁx\\: -
50 . » Sollkurve
a —4—23.7.'1954, unbewohnt biv Sean
b —0—13.5.1952, 1 J.bewoﬁgt
” g [+3 —X—-27.7.195 2 Jd.bewo %
Pewertung nach DIN 52211 ol ’ | E’
IrittecholischutzmaB. TSH.. 8eu. dB l l 3,
Iritischallschutz der untersuchfen Decke [ N L4 1]
a) +3 dB, susreichend 100 200 400 80O 1600 3200 Hx
+3 dB, ausreichend , Frequenz f '
6¢) +4 dB, ausreichend #) Nach Angaben der Ortl. Bauleitung
und der Arbeitsgem, flr zeitge-
miBes Bauen e.V., Kiel
nstitut far Baustoffkunde MeBort |

Anlage 15

-

pﬂgyMWW.d1g1b1b‘tu—bs‘de/?d001d=00062846 Py



B Iriffschallschufz n

Mnfrogsteller: Bundesministerium fiip Wohnungsbau

ach DIN 52 210

RS

3mm Spachtelbela
gmdﬂ'@y@.zg&gjl
Abdeckpapier

0009/m? Glasfasermafte ,B 244"

=2 MeBraum
Decke IV/III

e
5 05

Deckenaufbau: *)

\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
== S ST

Fidchengewiaht . S22 370 kg/m?

Die als "Gerrix-~Glaswollematten B 244" bezeichnete Dimmschicht
pesteht aus verfllzten, leicht gebundenen Glasfasern. Die Dicke
imn zusammengedriickten Zustand betrigt ca. 8 ~ 10 mm.

Priffldche. ........... .30 .. m¢ ‘;ﬁ
Empfangsraum
Volumen V... . ..1.44 cm® , ]
a eer 1
2ustond b§ msbliert %0 ~
Art Schlafzimmer g e ik
flachhallzeiten im Bereich von A+ Reprdecie 1p1f ~21dB
85 bis 4000 Hz: £ //‘/
ma) 5,1 bis 2,1 Sek. B 7pjel -
T N
Semerkungen : T \ . S
E \bm«\ \\ §
* : T
Sollkurve
50 ‘ DIN 52211
a)—>—2%.7.1954, unbewohnt
b)—o—"130 5-1955, 1 J.bSWOthﬁ
)
Bewertung nach DIN 52 211 0 .E
IriktschollschutzmaB.TSH... S+U. dB 5,
Iritischallschufz der untersuchfen Decke (4 [ T
ag +5 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Wz
b) +2 4B, ausreichend Frequenz f
*) Nach Angaben der Ortl. Bauleitung

Institut fir Baustoffkunde
und Materialpriifung .
T. H. Braunschweig Kiel,

Nr. des Priifberichtes; 111 A 3 =
Datum:

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

und der Arbeitsgem. fur zeitge-
maBes Bauen e,V., Kiel

MeBort
Toltenauerstr. 24

4114 Tr. 85 Anlage 1o

311 Gebr. Widh
& Geor. Wiginane



Trittschallschutz nach DIN 52 210

Antragsleller : Bunde sministerium fiir Wohpungsbau

4

S PTVIN

25 mm _HartguBasphalt

¢ mm_,Gerkotekt - Biturnentilz
J l/?ohlzzewebeLoa-10/»/77 [L/ho/eum, 25 mm

Deckenaufbau: * )

R e S e e et e AR a el

?— 1" SH 48 | L I
Decke

DA RN IO TS R ASAP SN KA RIS =
S 62,5 - .
Trammersplitbeton

eine Ddmmatte, bestehend aus Rohrgewebe und

 Fldchengewicht. .ca.0320.. . kg/m?

Der 4 mm dicke Bitumenfilz haftet an dem Rohrgewebe und wird als

fert. Die StoBe des Bitumenfilzes wurden vor der Verlegung des
HartguBasphaltestrichs mit Asphaltpapier abgedeckt.

=21 MeBraum
Decke I/E

Bitumenfilz, angelie-

¥ T T Y
Priffldche. ... ... 18 . m? tg L.ag—o—1 1.9.1953, 161nbewohn
Empfangsraum b)—x—23.7.1959, J . bewohnt
Volumen V.. 40 m° o
a) leer e N
2ustand bg mébliert 20 - N
Art Wohnzimmer A ohdecke [T5M -19dB <]
achhallzeiten im Bereich von s |
5 bis 4000 Hz: P S )
i a) 2,2 bis 1,1 Sek. T 70\
zu b) 0,40 bis 0,23 Sek. g \\\\
3 -
Bemerkungen: 2 £
emerkungen : E 50 /
3
) T
Sollkurve
50 D/:I saan
Bewertung nach DIN 52 211 0 -.E’
TritschallschufzmaB.TSM. . seu. dB | 3
Iritlschallschutz der untersuchlen Decke | | | L | 1
a) +7 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hz
b) +2 dB, ausreichend Frequenz f »
*) Nach Angaben der Ortlichen
Bauleitung.
Institut far Baustoffkunde MeBort
und Materialpriifung Eckernforde, Dorotheenstr. 31
T. H. Braunschweig _ Anlage 17
Nr. des Priifberichtes: III A 3 - 4114 Nr. 85
ht%:’//lvlv,v{/'\?'v.digibib‘tu—bs‘de/?docid=0qgga%ﬁw —

ZU1
311 ¢S Gebr Widimann



Tritfschallschutz nach DIN 52 210

fnirogsieller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

MeR3raum

ZSmm /‘/0/ )QUBOSD”Q/} f‘ % ke ] E
< + Deckenau bau ) Dec /

4 mm ,Gerkotekt'-Bitumenfilz
l/‘?ohr‘gewebe, c10mm Lj_inoleum, 2.5mm

i 1 vsH 48n- HE
Decke

= . 625 ==
y: Z?’h’?m ersphitbetor

Der 4 mm dicke Bitumenfilz haftet an den Rohrgewebe und wird als
sine Ddmmatte, bestehend aus Rohrgewebe und Bitumenfilz, angelie-
fert. Die 5t0B8e des Bitumenfilzes wurden vor der Verlegung des
HartguBasphaltestrichs mit Asphaltpapier abgedeckt.

Fidchengewicht ©8.0300  kg/m?

T v T

Priffléche. ....... .35 . . m? ‘Z a§—°—1.1.9.19539 unbewohnt

Empfangsraum b )—x—23.7.1959, 6 J.bewohnt-
Volumen V.. 30 . ..m° [ B {4
Zustand %g ;ggiiert 20 : ‘/./ 1\\\
Art Schlafzimmer //iRohdecke TS -20d1} <3

Nachhallzeiten im Bereich von

85 bis 4000 Hz: s :":\\\"
2 a% 3,0 bis 1,3 Sek. 270 —
z2u b) 0,40 bis 0,29 Sek. g /)5:\.__,_ R
3 \’\‘\>‘§'\\«\1
”‘ i
: =
Bemerkungen : 60 \\ N 5
Sollkurve

S

IrittschallschutzmaB. TSM .8V« dB

. \\ MI sean
Bewertung nach DIN 52 211 40 "§°
13
o

) L %

Iritischallschufz der unfersuchfen Decke L] L

|
a) +6 dB, ausreichend 100 200 400 800 16800 3200 Mx
b) +1 dB, ausreichend , Frequenz f
*) Nach Angaben der oSrtlichen
Bauleitung.
o A ee—
Inst i toffkunde MeBort :
J;‘Q'»fﬂfei%‘f;r?;ung Eckernfsrde, Dorotheenstr. 31
T. H. Braunschweig Anlage 18
A Nr. des Prifberichtes: III A 3 = 4114 Nr. 85
Datum:
R —— 311 & Gebr.Wichmann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016



Trittschallschutz nach DIN 52 210

Mfraysleller:. Bundesministerium fiir Wohnungsbau

&8 MeBraum

Deckenaufbau: *) Decke III/II

1500g/m*Glasfasermatte _ (Gerrix=Rolifiiz)
10mm . Gummicord™-Fstrich
Smm Steinholznutzschicht
1(age Asphallpapier

e SO |

Patz| 450 mm Stahlbeton Vollplatte

Die als "Gerrix-Rollfilz" bezeichnete, ca. 10 mm dicke Glasfaser~

Rollfilzmatte ist im Anlieferungszustand ca. 15 mm dick., Der im

wesentlichen aus magnesitgebundener Gummispinen und Kordfiden her-
gestellte Estrich wird vom Hersteller als "Gummicord-FuBbodenbelag b4 |
bezeichnet. Die 5 mm dicke Steinholzdeckschicht ist aus magnesitge-
bundenem Holzmehl mit Beimischung von Gummistaub hergestellt.

Fldchengewicht ce..420 ... kg/m’ - |

j T ki 1 7
Priiffidche. ... AT ... ..m° d8|a)—o—20.7.1954, unbewohnt
90t»)——12.5.1955, 1 J.bewohnt
Empfangsroum ¢)—+—26.7.1956, 2 J.bewohnt
Volumen M.)__,,._4,4.. ..m 4)——24.7.1959, 5 J.bewohnt
", a) leer
4 Zvsfend y, | ,d) mobliert g
Art Schlafzimmer »
}Uachhallze_iten im Bereieh vo I B
85 bis 4000 Hz: <f _4-—e-—"*TRohdecke TSM -{12dB
0 a 2,6 bis 1,5 Sek. i 70 7 v
gu b) 0,46 bis 0,32 Sek. S 7k
zu ¢) 3,2 bis 1,2 Sek. B ~ .kx\ '
zu d) 0,43 bis 0,27 Sek. L . ‘R;/ AN .
g \:ff\*' "~
Bemerkungen : z +
60 3
3 §
* | ' § T
50 \\ Sollkurve
\’\% DIN 8221
- . : ‘§
Bewertung nach DIN 52 211 . 0 %
TrischallschufzmaB. TSM...s.ue dB -
Trifischallschutz der untersuchfen Decke L Lol N
a) +7 4B, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Mz
b) +6 4B, ausrei_.ehend Fregquenz f
‘ Cg +5 dB, ausreichend *) Nach Angaben der Ortl.Bauleitung
d) +5 dB, ausreichend und der Arbeitsgem. fiir zeitge
: méB8es Bauen e.V., Kiel :
Institut fiir Baustoffkunde MeBort
und Materialpriifung Kiel, Holtenauerstr. 22
g T. H. Braunschweig ' Anlage 19
8 Nr des Prifberichtes: III A 3 - 4114 Nr. 85
Dafum: —
S e 311 & Gebr. Wichmann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016



Trittschallschutz nach DIN 52 210

Anfrogsteller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

-

»

s MeSraum

1500 g/m? Glasfasermatte (Gerrix- Péllf‘/'/z) Deckenoufbau >
ufbou:x ) Decke III/II

3omm . Gummicord*-Estrich
Smm Steinholznutzschichf

N
[T N e - gy gt 7 e ]
L/

Die als "Gerrix-Rollfilz" bezeichnete, ca. 10 mm dicke Glasfaser-
Rollfilzmatte iat im Anlieferungszustend ca. 15 mm dick. Der im
vesentlichen sus magnesitgebundenen Gummispidnen und Kordfiéf#en her-
gestellte Estrich wird vom ;| ' Hersteller als "Gummicord-FuBbodenbe-
lag X" bezelohnet. Die 5 mm dicke Steinholzdeckschicht ist aus magnef
sitgebundenem Holgmehl mit Beimischung von Gummistaub hergestellt.

Fidchengewicht. 98,2420 . hg/m?

. T | ~-T ™
Priffidche ... X2° . . mt ‘;5 a8)—0—20.7.1954, unbewohnt
. ' B )+*—12.5.1955, 1 J.bewohnt
Empfangsrovm e¢)—+—26.7.1356, 2 J.bewohnt
Volumen V... .. 3% .m? d)——24.7.1959, 5 J.bewohnt
Zustand ® leer
uslang v, e,4) mobliert 80
Art Schlafeimmer
Nachhallzeiten im Bereich von " e o
85 bis 4000 Hz: s 5] o™
st a) 2,4 bis 1,3 Sek. = v/" Rohdecke TSM ~12dB
su b) 0,37 bis 0,31 Sek. g’” - ~
zu ¢c) 0,38 bis 0,20 Sek, = i\ \
a d) 0,38 bis 0,13 Sek. 2 N~ .
. g " *———-*~\.;\ 'E'
-Bemerkungen : | i Y, §
£ NN g
i '\‘\'\J- T
a A
50 \ \ Sollkurve
\\ \1\ DIIIS??”
Bewertung nach DIN 52211 w0 \¥\ :g’ |
TrittschallschufzmaB.TSH .. 8«U. dB 3,
Iritlschallschufz der unfersuchfen Decke N N ||
a) +10 @B, ausreichend 00 200 400 800 _ 1600 3200 Hx
b) + 7 dB, ausreichend Frequenz f
e) + 6 4B, ausreichend | *) Noch Angaben der ortl.Bauleitung
d) + 8 4B, ausreichend ' und der Arbeitsgem. fiir zeitge-
miBes Bauen e.V., Kiel
Enasssper——g
Institut far Baustoffkunde MeBort
und Materialpriifung Kiel, Holtenauerstr. 22
T. H. Braunschweig Anlage 20
Nr. des Priifberichtes: III A 3 - 4114 Nr. 85 A
Datum:
M —— 311 &Gebr.Wid\mann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 e 20/04/2016 _. -




Trittschallschutz nach DIN 52 21p

wlmyskller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

g MeS3raum

Deckenoufbau: * ) Decke III/II

1500 g¢/m* Glasfasermatte (Gerrix-Rollfilz)
30mm . Gummicord ™ Estrich
Smm Sleinholznutz schicht

Wllplatte

Die als "Gerrix~Rollfilz" bezeichnete, ca. 10 mm dicke Glasfaser-
Relifilzmatie ist im Anlieferungszustand ca. 15 mm dick. Der im
wvesentlichen aus magnesitgebundenen Gummispinen und Xordfiden her-~
gestellte Estrich wird vom Hersteller als "Gummicord-FuBbodenbelag X
bezeichnet, Die 5 mm dicke Steinholzdeckschicht ist aus magnesitge-
bundenem Holzmehl mit Beimischung von Gummistaub hergestellt.

Fldchengewicht S&.» 420 kg/m?

e
B

Putzl 150 mm Stablbeton

) 2 ' i
Priiffidche. ........ AT .. oom 792_&)_*—20°7'19549 unbewohnt |
Empfangsroum | b)——12.5.1955, 1 J.bewohnt
Volumen' V. 44 ’ ¢)——24.7.1959, 5 J.bewohnt
_ Ly dear
dustand 1, ¢) msbliert -
Art Schlafzimmer _
Nachhallzeiten im Bereich wvon A e
85 bis 4000 Hz: s k/*——*’*"‘/?;;decke TSM|-1248 ]
zua) 2,6 bis 1,2 Sek. S 7k ‘
wb) 1,0 bis 0,40 Sek. ¥ br=ri_ T —_
mwc) 0,24 bis 0,43 Sek. 3 I
3 NI 2
Bemerkungen : S AN S
E . . * +. S
£ NN
R *,
‘*K\ T
50 2 Sollkurve
\*i. MI 5221
Bewerhung nach DIN 52 211 ol \*\ z
IrikschallschutzmaB.TSH..s - 0.  dB B,
Iritischallschulz der untersuchfen Decke R B [ | L
a) +8 dB, ausreichend 00 200 400 800 1600 3200 Hx
b) +6 dB, ausreichend Frequenz f .
¢) +7 dB, ausreichend ] #) Nach Angaben der ortl. Bauleitung

und der Arbeitsgem. fUr zelitge-

+ miBes Bauen e.V., Kiel
Institut fir Baustoffkunde MeBort

und Materialprifung Kiel, BFoltenauerstr. 22
T. H. Braunschweig Anlage 21

Nr. des Priifberichtes: III A 3 -~ 4114 Nr. 85
Datum:

- o ——

311 &5 Gebr ROBAGMNG _



Irittschallschutz nach DIN 52 21p

L3

| Institut fiir Baustoffkunde MelRort

Anfragsteller: Bundesministerium fir W ohnungsbau
1 lage Aspholtpapier ‘ UeCkenaufbau,-*) Me3raunm
\ 5.nm_ Steinholznutzschicht Decire III/II
. 30mm . Gummicord - Estrich :1‘;‘

L e = -

15009 !m 2 Glasfasermalie (Gerrix™R ollfifz) o T -

SRR R’ rErImIIiaiiaasss
R T e TR T

i [

Die als "Gerrix-Rollfilz" bezeichnete,
ca. 10 mm dicke Glasfaser-Rollfilzmattel]

e ist im Anlieferungszustand cs. 15 mm
’-5"{#'_'/'*1“—_ 25,0 edtobistey)  GCEe Der im wesentlichen aus magucsit-
Putz L / gebundenen Gummispinen und Kordfiden

_ hergestellte Estrich wird vom Herstel-
ler als "Gummicord-FuBbodenbelag X" bezeichnet. Die 5 mm dicke

Steinholzdeckschicht ist aus magnesitgebundenem Holzmehl mit Beimi-
schung von Gummistaub hergestellt.

Fidchengewicht. 8.~ 340 kg/m?

¥

priffliche ... 1T . m? % ~
Empfangsroum
Volumen V... 44 ... .m° —
2ustand a) leer et
bsand v, ,c,3) mobliert %0 ~
Art Schlafzimmer s
Jachhallzeiten im Bereich von _ | 7 Rohdecke TSHf -214B
85 b%s 4000 Hz: o A
gu a) 3,3 bis 1,3 BSek. - x -
m b) 0,52 bis 0,37 Sek. S, 70 g
zwc¢) 0,41 bis 0,25 Sek. 3 \"Y\ \
 d) 0,44 bis 0,26 Sek. E ‘\ . ®
Bemerkungen : 3 50 N S
\\'
50 . Sollkurve
N\ | 0¥ 52211

a)-°o—23.7.1954 unbewohn;\
ﬂewef’my nach DIN 82 211 40_2})_*_13.5.1955: 1 J.bewohnt_ :§’
13
S

TrittschollschutzmaB. TSM.. s«  dB ¢c)——27.7.1956, 2 J.bewohnt
Iriflschallschufz der unfersuchfen Decke 4)7—27.7-1959, p ¢ -pewghnt

a) +9 dB, ausreichen! 190 200 400 800 1600 3200 Wz
b) +8 dB, ausrcichend Fregquenz f

¢) +7 dB, ausreichend *¥) Nach Angaben der Ortl. Bauleitung
d) +8 dB, ausreichend und der Arbeitsgem. fir zeitge-

miles Bauen e.V., Liel

“—-_—-—_

und Matferialpriifung Kiel, Ho TF qacerstr. 24
T. H. Braunschweig Anlagse 22

Nr. des Prifberichtes: III A 3% - 4114 Hr. 35

Datum:
. _
M 311 & GebaWidmans



Triftschallschutz nach DIN 52 21p

Anlrogsteller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

Smm JSteinholznutzschicht
30 mm., Gummicord "~Estrich

Deckenaufbau -+ ) — %2 gﬂr :mfl 1/:I

1Laqge
\ 1500g/m? Glasfasermatte (,Gerrix™-Rollilz)
AR\

fj/_/ 250 — atem 250 Die als"Gerrix- ilz" ]
Putz| LPillot"-Decke (Ziegeksplitthoblsterr) -~ ca. 10 mm di ckfgﬁg%ﬁierﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬁe’
matte ist im Anlieferungszustand ca.
15 mm dick. Der im wesentlichen aus magnesitgebundenen Gummispinen
und Kordfaden hergestellte Estrich wird vom Hersteller als "Gummi-
cord-lFuBbodenbelag X" bezeichnet. Die 5 mm dickc Steinholzdeck-
schicht ist aus magnesitgebundenem Holzmehl mit Beimischung von
fummistaub hergestellt.

Fidchengewich? Ca 340 . kg/m?

prifflche. ... .. AT7.... ...m? ‘Z
Empfangsroum
Volumen V. . A% . m? o
ushihd ) mobliert 80 | ~
Art Schlafzimmer -
.
sachhallzeiten im Bereich von _——{ SRohdecke TSM|~21d8

85 bis 4000 Hzs

ma) 3,6 bis 1,5 Sek.
mb) 0,47 bis 0,38 Sek.

Normirifischallpegel L,
AN
/
7

~o :
Bemerkungen : 60 > g
\: §*
50 \\ Sollkurve
N MI 5221
Rewerfuy nach DIN §2 217 40  a )——o—- 23.7.1954, unbewohnt ] g’
Irikschallschutzmab.TSM.. s-u. dB b)—=x—13.5.1955, 1 J.bewohnt :i
Iritischallschufz der untersuchfen Decke N R S N B A
) +5 4B, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hz
b) +2 aB, ausreichend Frequenz f :
— *) Nach Angrben der 6rtl. Bauleitung

und der ..rbeitogem. flr zeitge-
mifeas Bouen e.Ve, Kiel

hstitut fiir Baustoffkunde reRort
Y und Materialprifung  Kiel, Loltenauerstr. 24
M T H.Braunschweig Anlags 23
M. des Prafberichtes: III A 3 - 4114 Hr. 85

o arads Q H o
o wdrstbrbtrebs-deridoerd—06662846

Datum :
brs-terddoeidm00062 T 0,08

o= -



Triftschallschutz nach DIN 52 210

|nfragsteller : Bundesministerium filir Wohnungsbau

12mm Linoleum
"W mm_Zementestrich

Dbckenaufbau:*)'

\K’;gﬂomﬂlkaMnﬁv@QpaMLDMMﬁb”
[ !

G ke

l
som Putz] (160mm Stahlbefornplatte

Decke
IV/III

g
1
L
!

17

Piffliche. ............20 .. ... .m#
Empfangsroum
Volumen V.-... 0. . .m?
a) leer

Fldchengewicht C.+.510.... kgfm?

Zustond b,c) mdbliert

+10 dB, ausreichend
¢) +11 4B, asusreichend

Art Blroraum 80 !
fachhallzeiten im Bereich von
% bis 4000 Hz: = I B B
ma) 3,7 bis 2,3 Sek. B gplccl Rohdecke 151 175
mb) 1,6 bis 0,83 Sek. g ' ‘\
mwe) 1,8% bis 0,94 Sek. 3 :
bamerkungen : ' % so=ss \
lie Decke ohne Deckenauflagef %¥§? N
tohdecke) wurde nicht ge- £ wv
Bsgen. Zum Vergleich wird N \ T
r bei zahlreichen Baumessun- *\\K 5\ Sollkurve
fn ermittelte Erfahrungswert b
el & 50 \ NN |omsean “
werlung noch DIN 52 211 0 <§’
WhchallechutzmaB. s o 46 §
Iischallschutz der untarsuchlen L b b 4 N\ |
Docken. ... 100 200 400 800 1600 8200 Mz
8) +19 4B, ausreichend Frequenz f ‘

Witu! fir Bausloffkunde

[N Braunechwely
icivee

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

wd Nolerialprifung  Hennover,Hildesheimerstr. 41
kde Mrifderichles: III A 3 - 4114 Nr. 85

Lt — .

Die vom Hersteller als "25/20 mm
Trikofa-Matte" ©bezeichnete Kokos-
fasermatte bestent aus verfilzten
Kokosfasern und wird in Rollen mit
Zwischenlaufpapier geliefert. Beil
der Verlegung wurden die Mattenbahnen
mit einer Lage bituminiertem Papier
ganzflidchig mit liberlappenden StdB8en
abgedeckt.,

8 T 1 T T
gola)——5. 11.1957, unbewohnt _|

bi-x—12.11.1959, 2 J.bewohnt
C —"—20 5.1961’ 3]/2 J.beWGhmt

#) Nach Angaben der ©ortl. Bauleitung

MeBort
(frither 222) Anlage 24

20/04/2016



g Trif/scballschufz nach DIN 52 210

MW“MV’ Bundesministerium fiir Wohnungsbau

W‘ b

(7;75?§ﬁgnggmgg§ Deckenoufbau: *)

| \{ 220 mm Hakastasermate , Trikoto"

A Die vom Hersteller als "25/20 mm
Trikofe-Matte" bezeichnete Kokos-
fasermatte besteht aus verfilzten
Kokosfasern und wird in Rollen mit
4wischenlaufpapier geliefert. Bei
der Verlegung wurden die Mattenbah-

- nen mit einer Lage bituminiertem
MeBraum ngier ganzflédchig mit liberlappénden
StoBen abgedeckt.
Decke _
IV/I1I
il 20 17 _
filchengewioht. o2 510..... kg/m?
: . ) T ! B
- S | a8 o :
mm..21 m ” ) —o—¢ ‘1"1957’ unbewohnt B
[phngsroum . ’ b)—x-12,11.1959, 2 J.bewohnt
tman . G4 ... 8)——2. 5.1961, 3Y2 J.bewohnt
e ooy
Zubrd 3, c) m¥bliert g i
A Biiroraum _

gw?mllzeiten im Bereich von o

) ble 4000 Hzs . ‘ ; A" Rohdecke TSM JﬂdB\_\‘

na) 3,0 bis 1,7 Sek. S, 70 jyeten

nd) 1,1 bis 0,80 Sek. & |

Wwe) 0,94 bis Q,SO Sek. ::::;41:;//

bmerkungen : £ o= ——

lis Decke ohne Deckenauflage X

lhdecke) wurde nicht '20- E

legen, Zum Vergleieh wird \%\k\‘\

ftr bei zahlreichen Baumes-

fugen ermittelte Erfahrungs- sp :

wr angegeben. 1

| frmeee R )

nach DIN 52 211 0 'g
;Nlhchdlcchufzmal..,...s.u.. a8 \ '8
Mischollschutz der untersuchfen L Ll [ | AN
| ke . 100 200 400 800 160 3200 Hz
8] +18' B, “alisreichend Froquenz f
i/ + 5748, ausreichend <
g + g &g; gﬁ:i:ighend % )Nach Angaben der brtl. Bauleitung

ity %m;c%unab
n
“M alor ’I 7

U

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

MeBort
Hannover, Hildesheimerstr.41

{frither 222)

ke Mofberichig: III A 3 - 4114 Nr, 85

Anlage 25

Aﬁ

20/04/2016 -



Triftschallschutz nach DIN 52 210

jnregskeller:  Bundesministerium fiir Wohnungsbau

Fﬁ

25mm Linoleum

Deckenaufbaou: +)

Die "Xylocal MKb 10"-Kokosfasermatte
besteht aus verfilzten Kokosfasern,
die in bituminiertes Papier einge-
s?eppt_sind. Die Kokosfaserfﬁllun§
dieser Matten betrdgt ca. 800 g/m<,
das bituminierte Papier hat ein
Fléchengewieht von ca. 2x200 =

400 g/ml,

»»»»»»

MeBraum Die Decke ohne Deckenauflage (Rohdecke)
Decke wurde nicht gemessen. Zum Vergleich wird

der bel zahlreichen Baumessungen ermittelte
Erfahrungswert angegeben und auch fiir die
-Berechnung der Trittschallminderung A L
verwendet.,

11/1

Fidchengewicht. .. 22470 . kg/m?®

" J S Ema— 7
Priffidche. ....... .. 17 .. Iﬂz ?% a )_0_1 5.12.1955, unbewohnt
tmpfangsraum b)—~—18. 9.1956, 3/4 J.bewohnt

Volumen V... .. 42. .. .m° e)—— 1. 7.1959, 3Y2 J.bewolnt

a) leer
Zustend v o) mipliert
Art Schlafzimmer

ichhallzeiten im Bereich von ) A ——— ]

5 bis 4000 Hzs _L=—"TRohdedte 7SM 12 4B
ma) 2,5 bis 1,5 Sek.

s
n bg 0,45 bis 0,28 Sek. \l,\\
AN

nwe) 0,44 dbis 0,30 Sek. . SN |
| bamenkungen: \\ \xﬂ_x\- g
RNE

‘ \\ \ \I Soltkurve
DIN 52211

3

S

S

Normirifschallpegel Ly

s
"

bowertung nach DIN 52 211 0 \ §
]
=Y

Irikechallechutzmal.. S -VUe d8 ' \

Iritschallschuiz der untersuchien | ] L4 g L 1
Docken. 100 200 400 800 1600 3200 Kz

,,@_z_ +9 dB, ausreichend Frequenz f

b) +5 dB, ausreichend B 4 _
&3 d.‘B; ausreichend *) Nach Angaben der Ortl. Bauleitung

M-
Weiitu} or Bousloffkunde % dnatr. T .
Katorialor dfung  Hannover, ) Anlage 26

Rdeg Ardfderichles: TII A 3 - 4114 Nr. 85

Q!!;_"_ —————— S ——————

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016




phogskller: Bundesministerium

Triffschallschutz nach DIN 52 210

fir Wohnungsbau

nrgewinkelfer Rarndstreifer; aus ca. 4
TIACORD "~Ddrmmunteriage (Profilierfe %T/z D¢

2Smm ,Marley"-Plaffen
, e

Lo L Y ,/,/3
. ca. 25 mm /,>5mo/gn S )
L Estrich T

o PP //{
, A

g s

p LC /<
o N e PN )

fhsbé/o\n-k\o&/o&o’edre\

) P Stonl g clecke
BN CENS T NN

Fidchengewicht. 08« 521 . kg/m?

QP
ME-HA=Dommiaser(impragnierte /ianﬁsghgf‘éﬁge%

A 25mmJoezial-Rippenpappe2oog/m?]

pe" besteht aus 0,5 mm dicker Rohpappe, in die jeweils in ca. 10 mm
jistand Rippen aus gleichem Material eingearbeitet gind, so daB

iie Gesamtatérke der Profilpappe ca. 2,5 mm betrigt. Der "Sinolan"-
fstrich ist ein Zementestrich I()

Deckenaufbau nach Angaben
der oOrtlichen Bauleitung.

£300g/m?

- Decke /1/E |

Die als "ME-HA-Démmfaser" bezeichnete
Dammgchicht besteht aus Hanfschiben,
dle gegen schiddliche Einfliisse vorbe-
handelt werden. Die "Spezial-Rippenpap+

Betongrobsand + Zement) mit zuge-
setzter Asphaltemulsion.

\ T T { T
. 2 a8
Empfangsroum b)—— 2. 5.1961, 22 J.bewojnt
Volumen l{..',.“i5.2‘., m®
a) leer
Zustond 1, nmEpliert 80
Art Wohnzimmer
ggoﬁ:liggétgg:im Bereich vog Robiecke TSN -8 aB
- Lod | om0
w e.% 2’26 bis 1,0 Sek. §7o7é o
mb) 0 bis 0,42 Sek. S ' >
14 4 :h /)\ \
I :E‘
Ssmerkungen : T P \ \\ \
g &0 A N 2
£ <4\
* N T~
50 S \ Sollkurye
N \ DIN S22
\\ \
Bowertung nach DIN 52 211 W0 ™ £
Initischollschutzmal. 2. dB S
Iritschallechulz der untersuchfen L L L] L] [
Decken. .. ) 100 200 400 800 1600 3200 Hz
lﬁfa 4B, sausreichend Frequenz f
b) +5 dB, ausreichend
Ulh:fﬁrﬂm/a/aﬂ,‘_}undo M’%I%dowiekerstr 6
! 1 a .
?i % maprdtgll Hannover, Anlage 27
¥.des Prixfberichiee: 111 A 3 - 4114 Nr. 85

wwn ——

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

20/04/2016



Trittschallschutz nach DIN 52 210

. Deckenaufbau nach Angaben

TACORD' -Ddmeunterioge (profiierse A
i) AN USL109C [P » der 6rtlichen Bauleitung

E~HA-Ddmmiaser (i oragnierte f/an Im?
. 25mm Jpezial-Rippenpappe (200 g/

/ 25 mm , Marifey”-Plaffen

AT 7. ; | _
/ ? 5mm «Siholan’ f
I /// shrich // T

SN ANCIS FR A,
. X ALK )
. N\ 7b N NN N \} Die als "ME-HA-Didmmfaser" bezeichnete
’\m\ "h} efon-lolplfencecke)  Dhimmschicht besteht aus Hanfschében,
AN\ N

/

ecke I/E

o

PRIk Kerputzl > O\ die gegen mchidliche Einfliisse vorbe-
handelt werden. Die"Spezial-Rippenpapp*’
wsteht aus 0,5 mm dicker Rohpappe, in die jeweils in ca. 10 mm
patand Rippen aus glelichem Mgterial eingearbeitet sind, so daB die
usamtestlirke der Profilpappe sa. 2,5 mm betrigt. Der "Sinolan"-
ltrich ist ein Zementestrich (Betongrobsand + Zement) mit zuge-
Fldchengewicht. 98.+..521 . kg/m? setster Asphaltemulsion.
. ‘ ! T T T
miffidche. ........... 13 . ..m 792 ‘3“"“’7 .12.1958, unbewohnt
tmpfangsraum ' "B)—— 2. 5.1961, 2Y2 J.bewohnt
Volumen V... 36 m
a) leer
Zustand b; mddbliert g
| Art Schlafsimmer
iwhhallzeiten im Bereich wea -
¥ bis 4000 Ha: o  Rodecke B0 AR | o
iaug 4,0 ¥®is 1,7 Bek. X/ A - S e
¥ 0,45 bie 0,25 Sek. £ | \X
| : N o |
' E ’,ﬂ’/ \ °\ \ §‘
| bamerkungen : T \ N
* £ \ a
XN\\ T
50 = Sollkurve
AN OIN 522
. \\x 1
\.\
lh_whm nach DIN 52 211 0 , : -.E’
InttechollechutzmaB... s « s . dB | ~ 5,
Irifschallechufz der untersuchfen AN T N O W I
| Docken. . .. . _ ' 100 200 400 800 1600 .?200:‘/:
8). +9 4B, ausreichend Frequenz f
b) +6 4B, ausreichend
Ietity! fir Bausiofunde mﬁ% |
MNoterialpriifun Hennover dowiekerstr. 6
%mm/ ’ Anlage 28
k. deg Arifberichies: III A 3 - 4114 Nr. 85

Lh:' ————— 1—J

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016




»;f Trittschallschutz nach DIN 52 210

ilnmtb/lu“ Bundesministerium fiir Wohnungsbau

gmm la befon Pb//pbllmabcke\
\\\\ \\@rpufzf\ SN AN

fichngewicht ca....521. kg/m?®

| inphgeraum
| Volumen V. 13(; m®
a [ 1 2y
Zustand bg mSbliert

Art Kinderzimmer

§ibis 4000 Hzt

“t; 4,1 bis 1,7 Sek.
fud) 0,48 vis 0,30 Sek.
J] hmerkungen :

tung nach DIN 52 211

hechallechutzmal.. 8.0,  dB
t {thschallechutz der unfersuchfen
lecken, . :
g +11 dB, ausreichend
+ 9 dB, ausreichend

! fir Bausloffikunde
%ﬁl d/pl‘llﬁl;l

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846

aehhallzeiten im Bereich wvon

! %@W’”¢D ’~’5§ ,‘:"”2’9%’&”%‘},’7%’” zmppezﬁo Deckenaufbau nach Angaben
WE-HA-DOmmifaser (impragnierte Honfschobe 2 der ortlichen Bauleitung
ca.25mm Jpezial-Rippenpappe’(2009/m?)
/7 4&nm Mbn@y:@h#w
e //// 7 7 A U B EQ MeSraun
e, 25 mm .5/no/an/ —EF | Decke I/E
////////5‘3’55«-:*7//
f\&g DELCTO
Al--- Die als "ME-HA-Dimmfaser" bezeichnete

Démmschicht besteht aus Hanfschidben,
die gegen schidliche Einfliisse vorbe-
handelt werden. Dle "Spegial-Rippen-
fppe” besteht aus 0,5 mm dicker Rohpappe, in die Jjeweils in ca.
i)z Abstand Rippen aus gleichem Material eingearbeitet sind, so
43 dle Gesamtstérke der Profilpappe ca.
"sinolan"-Estrich ist ein Zementestrich (Betongrobsand + Zement)
mit zugesetzter Asphaltemulsion.

2,5 mm betrdgt. Der

| ! 1 T
‘;f, g—«—w .12.1958, unbewohnt
b)—— 2. 5.1961, 2%2 J.bew&#nt
&
-~
iy Rohaldcke T5M|- 7 alB
§70 s - el =% TN ——0~
S b
E L x \& \ 2
D~ ‘§'
+ 60 . S
£ ~ g
* \\\\ 1
50 N, \> __\|Sollkurve
| . \\ DIN 52211
\X l
U A=)
40 : - 35
8
1 ] 4 | || [ !l
100 200 400 800 1600 8200 Hz
Frequenz f

| .
# '
; .

MeBort

Hannover, Bardowliekerstr. 6
;“‘*‘Mwlnﬂm III A 3 - 4114 Nr. 85

églage 29

20/04/2016



Trittschallschutz nach DIN 52 210

fnrogsteller:  Bundesministerium fiir Wohnungsbau

tomm Buchenparkelf

bit_Weichfaserplofte  Deckenaufbau: *) = %ggiiu?l e
YM;Omm 5000(5‘(,‘/74)@529 ]
r——f./ ,,//,./ f// 70
y// s
V/////// T ’/ //,/ /'/ /i P P j | 1
ni, \Stablbeton- Vo//p/aﬁe - 150mm, 1 r

Die "bit. Weichfaserplatte" ist eine »i tumuuerte, pordse
Holzfaserplatte nach DIN 68750. Da- vc on . arkett ist direkt auf
dle Platten mit Bitumenkleber geklc'%.

Fidchengewicht .2+ 430 kg/m?

T T v T
| rifrigche ... .. 17 . m¢ ‘;ﬁ %—*—20 .7.1954, unbewohnt
v. b )—4—12.5.1955, 1 J.bewohnt -
| Cmefangsroum ¢)——26.7.1956, 2 J.bewohnt
Volumen V .m d)—~—24,7.1959, 5 J.bewohnt
§ a) leer
H z""’”db c,d) mdbliert

8

Art Sohlafzimmer
Nachhallzeiten im Berelch von

~ A
i 185 bis 4000 Haz: &
fzwa) 5,6 bis 2,6 Sek. < ,4‘//'<
mb) 0,50 bis 0,35 Sek. 70
zu ¢) 0,53 bis 0,33 Sek. X}
zuw d) 0,49 bis 0,32 Sek. 8 _
Semersungen: £ £
emerkungen : £ o0 .g
Bel den Nachmessungen im £ ]
Jahre 1956 und 1959 waren ¥ | N 1
zwischen den Parkettstdben
, grélere Fugen vorhanden. 50 N Sollkurve
| \ DIN 52211
|
| l
| |8ewertung nach DIN 52 211 0 :E’
IriktschallschufzmaB.TSM. .S+l A8 3,
Irilischollschufz der untersuchfen Decke L L L Ll
a) +3 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hr
b) -1 dB, nicht ausreichend Frequenz f
¢) +1 dB, ausreichend %) oo An_sbon der Ortl. Bauleitung
d) +2 4B, ausreichend uri der uucltsgem. fir zeitgemé-
' Be Bauca 2.Ve, «iel
Institut fir Bausfoffkunde eBort
8| und Maferialprifung  Kjel, Holtenauerstr. 22
E T. H. Braunschweig Anlage 30
A M. des Prafberichtes: IIL A 3 - 4114 Nr. 85
Datum
et T —— — 31 5 Gebr. Widsmann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016




™ Irittschallschulz nach DIN 52210

poirogsteller:  Bundesministerium fiir Wohnungsbau

o
gmmBuchenparketf. MeBraum
smm bit: Weichfaserplatte. Deckenaufbau: *) Decke II/I

A A A I ‘
V’ / //I/, -, S /////jl + Jr
e Atocn S 7L LA TR TR .'ﬁ,.iv-"-:ﬂl 1

Putz| [150 mm Stahibeton-Vbliplotle ]

pie "bit. Welchfaserplatte™ ist eine bituminierte, porsdse Holzf-scr
platte nach DIN 68750, Das Buchenparkett ist direkt auf die Platten
pit Bitumenkleber geklebt.

Fldchengewicht ©82430 kg/m?®

T \ i T

. 2 df '
Priffliche ... . NT... .. m 90la)—e—20.7.1954, unbewohnt
| Empfongsroum b)—x—12.5.1955, 1 J.bewohnt
i; Volumen V.. 44 m®
| a) leer

3

H  dushnd p) pspliert
| Art Schlafzimmer

RoRdecke TSM - 12 o/B

| fachhallzeiten im Bereich von - i passangia
85 bis 4000 Hz: TS /‘ B ~
‘ma) 6,0 bis 2,5 Sek. gmfﬁ\ At
wb) 0,58 bis 0,42 Sek. g ‘\\
: E /o
2 ) £
Bemerkungen : = N\ 8
) T 60 N 2
Bei der Nachmessung waren £ s
zwischen den Parkettstidben # A N
.grofere Fugen vorhanden. ' \\
. NN Sollkurve
50 X
‘\_ DIIi sean
~ 5
fung nach DIN 52 211 0 -5
InikschollschutzmaB. TSM .. s-1. dB 5,
Iritischallschulz der untersuchfen Decke L [ L I
a) +4 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 M
b) 0 dB, ausreichend Frequenz f

*) Nach Angaben der ortl. Bauleitung
und der Arbeitsgem. flr zeitge-

midBes Bauen e.V.,Kiel e
Institut fir Baustoffkunde MeBort
| und Materialpriafung Kiel, Ho ] tenauerstr. 22
T. H. Braunschweig Anlage 31
\| Nr. des Prafberichtes: TII A 3 - 4114 Nr. 85
Dafum:
. 311 & Gebr.Wicmann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016



I  Trittschallschutz nach DIN 52 210

Anfragsfeller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

Wmﬁgcbgg&@

. o
6mmbit. Weichfaserplotte Deckenaufbou:* ) o %ngxc'zu?x /1
r&mﬂm&w .

, L3

i n | i
D e e
/// / / / ) 111
}// /// S S / ; 4

-.- ML Y KN Y

Dtz | 150 mm Stohibeton k@/{g/olfe

Die "bit. Weichfaserplatte" ist eine bituminierte, pordse Lolz-
faserplatte nach DIN 68750. Das Buchenparkett ist direkt auf die
Platten mit Bitumenkleber geklebt.

Fidchengewicht 08+ 430, . kg/m?

; ¢ B o

Empfangsraum b)—>—12.5.1955, 1 J.bewohnt

Volumen V 130 om?

eer

Zustand b mébliert 80

Art Schlafzimmer -
Nachhallzeiten im Bereich von JROhb’eCk e_.J’Z-.jde
85 bis 4000 Hz: S MRS e ~

i
f//\

Normirifischallpegel!
V4
4

zu ag 4,5 bis 2,0 Sek.
zu b) 0,39 bis 0,30 Sek.

Semerkungen :

S
o1
/]
.

3 . g
Bei der Nachmessung waren N\ N
twischen den Parkettstiében - \ T
groBere Fugen vorhanden. \\ Sollk

ollkurve

\ lei 5221 |

=
Bewerminach DIN 5221 W0 E’
IritschallschutzmaB.TSM..8.u.  dB 8

S
Y

Iritlschallschufz der untersuchfen Decke | || L || {1
ag +3 4B, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hr
b) O dB, ausreichend Frequenz f

*) Nach Angaben der Ortl. Bauleltung
und der Arbeitsgem. fiir zeitge-
miBes Bauen e.V., Kiel

Institut fiir Baustoffkunde MeBort
i und Materialprifung Kiel, Hol¥enauerstr. 22
| T H. Braunschweig Anlage 32

Nr. des Priifberichtes: III A 3 - 4114 Nr. 85

Datum
-~ e
311 & Gebr. Wicmann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016




Tittschallschutz nach DIN 52 210

Antrggshkeller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

16mmBuchenparkett R MeBraum

6mmbit Weichfaserplatte " Deckenaufbau: *) " Decke II/I
|

..............

/ S SS, B - .

Iy 0

/)" s 2SS s T
SN IDI / _

T hutz] 15D mm StabibetonWlpiate

Die "bit. Weichfaserplatte™ ist eine bituminierte, portse Holz-

faserplatte nach DIN 68750. Das Buchenparkett ist direkt auf die
Platten mit Bitumenkleber geklebt.

Fldchengewicht G5+ 430 . kg/m®

PrWﬂche‘g m” i’,g e X et 26.7 1956’ 2 J.bpwonnt

Empfongsroum :
Volumen V... 48 .. m®
Z2ustond mBbliert

A Wohnzimmer % ey
Nachhallseiten im Bereich von o ff,’jf—-dfe—r———lz\f
85 bis 4000 H=z: S e e
0,80 bis 0,37 Sek. 70? ‘\

3 '
Bamerkungen: o % o0 *\A E
SRR

Bei der Nachmess waren \x
swischen den Parkettstiiben . N
grofere Pugen vorhanden.
50 Sollkurve
: DIN 5221
|| [Bewartung ngeh DIV 52217 o R £
| |IniechollschutzmaB. . TSH... +1  dB B
1 iritischallschutz der untersuchfen Decke |1 | | L [
' ausreichend 100 200 400 300 1600 3200 Mz
, Frequenz f ,
*) Nach Angaben der ortl. Bauleitung

und der Arbelitsgem. fir zeitge-
méBes Bauen e.V., Kiel

MeBoxrt

Institut far Baustoffkunde '
Kiel, Holtenauerstr. 22

und Materialprifung
T. H. Braunschweig Anlage 33

Nr. des Prifberichtes: III A 3 -~ 4114 Nr. 85
Datum: -

© 3 &Gebr.Wid\mqnn

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016



Irittschallschutz nach DIN 52 210

Aniragsleller: Bundesministerium fir Wohnungsbau

16mm Buchenporketf
émm bit: Weichfaserplaffe
20 m JSandischuffurg

Deckenaufbau: * )

o N E,
= 1

e

;‘}t_. %
0

250 —
“~Decke Ciege

Die "bit. Weichfaserplatte" ist eine bituminierte, pordse Holz-
faserplatte nach DIN 68750. Das Buchenparkett ist direkt auf die
Platten mit Bitumenkleber geklebt.

Fidchengewicht .C8 360 kg/m®

IritechallschutzmaB. . TSM..s.u. dB

Irillschallschufz der untersuchfen Decke TR N O SN T T U B
) -1 @B, nicht ausreichend| 100 200 400 800 1600 3200 Hzx

Priffidche ... . AT . mf | {95
- Empfangsroum '
Volumen V.. e A4 mf ]
a) leer ‘ A
L Zushond 1, o d) mobliert gy s
Art Schlafzimmer /77 e TS~ 218
N -
Nachhallzeiten im Bereich von =T ° Pe ©
85 bis 4000 Hz: F *ﬁ’ 3
2 a) 5,7 bis 2,2 Sek. < 70/:74 i\\
tmb) 0,58 bis 0,40 Sek. el =
2 ¢) 0,56 bis 0,30 Sek. S [+ oo
g d) 0,45 bis 0,27 Sek. § N .
Bemerkungen : £ g0 g
el den Nachmessungen waren 3 §
pwischen den Parkettstiben & | Y
groSere Fugen vorhanden.
50 Sollkurve
, ' DIN 52211
a)—*—23.7.1954, unbewohnt
b —4—13-5-19559 1 J.beWOﬁnz
: c)—o—27.7.1956, 2 J.bewohn )
Bewertung nach DIN 52 211 wld 4_27.7.1959: 5 J.bewohnt_ ~§
13
(=Y

) +2 dB, nicht ausreichend Frequenz f
g -2 dB, nicht ausreichend| %) yzch Angaben der 6rtl. Baulsitung
+1 dB, ausreichend und der Arbeitsgem. fir zeitgemd-

Bes Bauen e.V., Kiel

A
Institut fiir Baustoffkunde MeBort
und Materialprifung  Kiel, Holten:uers.r. 24
T. H. Braunschweig | Anlage 34
| Nr. des Prafberichtes: III A 3 = 4114 .=. 85
Datum
———— S — 31 Gebr. Wihmapn

f]ttp://www.digibib‘tu—bs‘de/?docid=00062846




k]

Hﬂlragskl/er: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

Trittschallschutz nach DIN 52 210

16mmBuchenparkelt ~ MeB
\ gt bechiaserpife Deckenoufbou:* ) Decke 11/
| r lZOmm wandschifiung
8 1 T
| N f

s Y e ST

e ({250 __..4_‘255 _,4
.Png_H jilot ~Decke (Ziegelsplitttohistein)
Die "bit. Weichfaserplatte" ist eine bituminierte, porsse Holz-

faserplatte nach DIN 6875V, Das Buchenparkett ist direkt auf die
Platten mit Bitumenkleber geklebt.

Fidchengewicht. €2 +360.  kg/m?

LY

Priffléche. ... . AT . mf 795
Empfangsroum
Volumen V. 44 _ m% s
Zushond a) leer T
usiond 1 ,c0,4) mobliert a0 -
‘ " Art Schlafzimmer _ 4// s
- |[Nachhallzeiten im Bereich von /,./"/ Rolpclecke TpI1 =21
. 185 bis 4000 Hz: -8 o Sl )
swa) 5,7 bis 2,2 Sek. < AN
lzu b) 0,50 bis 0,39 Sek. gsz‘% x
zwc) 0,26 bis 0,43 Sek. R |
s d) 0,24 bis 0,38 Sek. &
2 N B
Bemerkungen : £ 49 N S
Bei den Nachmessungen waren g - M §
. |2wischen den Parkettstében ' _ N
_|gréSere Fugen vorhanden. N
50 Sollkurve
a;—*—23.7.1954, unbewohnt biv 221t
b)——13%.5.1955, 1 J.bewohnt
c)——27.7.1956, 2 J.bewohnt
Rewer/wg nach DIN 52 211 0 _dg—x—27-7~1959: 5 J.bewohnt | g’
IrittschallschutzmaB. TSH .. s.u. dB 8,
Iritlschallschufz der unfersuchfen Decke T A S A S R N B R
a) +3 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 3200 Hr
b) +1 dB, ausreichend Fregquenz f
¢) +1 dB, ausreichend *) Iach Angaben der ortl. Bauleitung
d) 0 4B, ausreichend und der Arbeitsgem. fiir zeitge-
I miBes Bauen e.V., Kiel
Institut fir Baustoffkunde Melort
und Materialpriifung Kiel, Hol¥eénauer:tr, 24
T. H. Braunschweig Anlage 35
Nr. des Prifberichtes; II1 A 3 - 4114 ., 8b

i

Datum:

311" & Gebr. Wichmann
http://wWw.digibib‘tu—bs‘de/?(i(v)”cid=000.62846_ . . 20/04/2016




Triftschallschutz nach DIN 52 210

Mfraysleller: Bundesministerium fiir Wohnungsbau

16mm Buchenparket
6mm bit. eichfoserplatfe

Deckenaufbau:* )

—/1/7/7/0/"ﬂed<e Ciegelsplithobistein)

Die "bit. Weichfaserplatte" ist eine bituminierte, pofb‘se Holz-
faserplatte nach DIN 68750. Das Buchenparkett ist direkt auf die
Platten mit Bitumenkleber geklebt.

-

*

Fldchengewicht 2360 kg/m?

priffldche ... .. 12 .. m¢ ‘;Z
Empfangsroum
Volumen V... 39 . .m® [
. a) leer , A7
| Zustand 1, | o) mobliert o e
Art Schlafzimmer _~"TRohdecite TSM |-21dB
Nachhallzeiten im Bereich von T
85 bis 4000 Hz: s X&—\;, N
ma) 4,4 bis 2,0 Sek. Ejgr;(/ A\ﬁ NG
zu b) 0,46 bis 0,34 Sek. g NK
@ c) 0,22 bis 0,38 Sek.  J et .
2

Bemerkungen : E \Mx¥"f\\\ §

, s6'0 ] ®
Bei den Nachmessungen waren =§ S
zwischen den Parkettstében
leroBere Fugen vorhanden.

50 So//lgw:?ve
‘ DIN 5221
a)—4—2%.7.1954, unbewohnt
_ b)—o—13.5.1952, 1 J.’gewoll:llnz
—x—2T7.7.195 2 J.bewohn

Bewerfung nach DIN 52 211 0 _C) | ’ | §’

TrittschallschutzmaB. TSH .. s+ue  dB 3,

Iritlschallschufz der untersuchlen Decke BN T O R I I I I A A

a) -1 dB, nicht ausreichend 700 200 400 800 1600 3200 Hrx

b) =3 dB, nicht ausreichend Frequenz f '

¢) -5 dB, nicht ausreichend *) Nach Angaben der ¢rtl. Bauleitung

und der Arbeitsgem. flir zeitge-

mifBes Bauen e.V., Kiel
| Institut fir Baustoffkunde

MeBort

und Materialprifung  Kiel,Hol¥enauerstr. 24
E 1. H. Braunschweig Anlace 36
81 N des Priifberichtes; IIT A 3 - 4114 Nr. 85

. | Datum:
J . N — 311 & Gebr.Wichmann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016



Trittschallschutz nach DIN 52 210

Anfragsieller: Bundesministerium fir Wohnungsbau

25 Linoleum ~ MeBraum
X_Agm_,m 5-3, A Deckenoufbau: * ) _

- o Decke I/E
: Sandschdffung, 25 mm :

S Sl ///////

Y YOI
AN

" e -‘.--t-n-l;kl‘;#"'-"ll .

Putz]  |140mm Stohibeto

Die "Hartfaserplatte®" ist eine harte Holzfaserplatte nach
DIN 68750 und die "Weichfaserplatte" ist eine pordse Holzfaser-
platte nach DIN 68750. : E

Die Decke ohne Dackenauflage (Rohdeoks) wurde nicht gemessen. Zum
Vergleich wird der bei gahlreiochen Baumesgsungen ermittelte Erfah-
rungswert angegeben und such fiir die Berechnung der Trittschall-
ninderung A L verwendet. :

Fibchengewich?. 82410 . kg/m?

T T T T
. 2 df
Empfangsroym : b)——27.1.1956, 2 J.bewohnt
Volumen V.. 40 . m*®
A a) leer
. Zustand 1) pEbliert 80
Art Schlefzimmer
Nachhallzeiten im Bereich ven e ———] _
85 bis 4000 Hz: 5 _t+—=" TRohdecke TSM 12 dB
m a) 2,7 bis 0,8 Sek. 7l -
zu b) 0,49 bis 0,31 Sek. S /\\
2 N
2 \ 3
Bemerkungen : = \ S
£ 60 AN
im 3.6.1961 aollte eine wei-FE S\ N §‘
tere Nachmessung vorgenommeni \
zgrden. Da sich chochldas \ N T

‘{linoleum von der Unterlage N Sollk

. |veitgehend geldst hat,und der 59 onrurye

FuBb%den nogh weitere Méngel ‘ \\ oIN 5221

:|eutwies, wurde auf die Naoch- '

- |tessung verzightet. N \
Bewertung nach DIN 52 211 w0 N £
InikschallschutzmaB.TSH... B*Y+  dB ~ B,
Irittschallschutz der untersuchfen Decke L1 [ | LN
a) +12 dB, ausreichend 100 200 400 800 1600 - 3200 Hx
b) + 8 4B, ausreiechend Fregquenz f

*) Nach Angaben der &rtlichen
Bauleitung.
Institut fir Baustoffkunde MeSort
i und Materialprifung  Braunschweig, Tilsiterstr. 3
T. H. Braunschweig Anlage 37
N des Prafberichtes: III A 3 = 4114 Nr. 85

Datum:

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016




Triftschallschufz nach DIN 52 210
Asiregsbller: Bundesministerium fir Wohnungsbau
h —
Deckenoufbou:* ) EER Nelraum
Decke I/E
Die "Hartfaserplatte™ ist eine harte Holsfaserplatte nash
DIN 68750 und die "VWeichfaserplatte” ist eine pordse Holsfaser-
platte naeh DIN 687%50.
Die Decke ehme Joskena e (Rehdecke) wurde nieht gemessen. Zum
VYergleioh wird &or dei eiehen Baumessungen ermittelte Erfah-
:mnm :li“oiu und aueh fur die Berechnung der Trittschall-
orung A bk verweadet.
Fldshengowioht $8+410.  ig/m?
: o
hm&:h — 1,. . m ”J;_,_1‘.1.195‘. unbewohnt ]
m b "‘—270101956. 2 J.bewohnt
Yolumen ¥. . 38 o
a) leer
- Zoeend ) w¥bliert po
Arf Schlafsimmer
Naechhallseiten im Bereich vem | | | _ -+~
85 bis 4000 Hs: F /,q—”’ﬁ‘Rohabrke SM - 12d8
su .g 2,8 bis 0,85 Bek. & 70 —~
su b) 0,75 bis 0,45 Bek. § / \—\?\
Semeriungen : & 50 S \
Am 3.6.1961 sollte eine wei- N \ \
tere Naschmessung vorgenommea x
werden. Da sich jedoch das — 1
Linoleum ven der Unterlage g \
veitgehend gel¥st hat und der g Sollkurve
PuSboden noch weitere Mingel | \\___ oIN s22m
aufwies, wurde auf die Nach- “
mess 3 t. i N
noch DIN 8221 « i " :
IrtWecheliechulzmol TSH 8-V. d8 N
Irifiechelischuiz der untersuchlen Decke ! L L
ag +9 4B, ausreichend 100 0 00 800 1600 3200 M
b) +5 dB, ausreichend Frequenz !
*) Nach Angabern der ortlichen
Bauleitung.
institut far Baustoffkunde Nelort
und Materialprifung 3raunschwelg, rilsiterstr. 3
! T. H Breunschwe:g Anlagce 18
| N des Prafberchtes III A 3 - 4114 Nr. 85 E—
Dctum.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 o ¥ &/ 20042046 ¢+ -



Trittschallschutz nach DIN 52 210 -

Antrogsieller: Bundesministerium flir Wohnungsbau

Linol L
45 mm Linoledm Deckenaufbau:* ) MeBraum
Decke I/E

hﬂ# 25

7 g 2 ™TIT

%/// % / /// // ' _gé—

v/ s/ e g7 7 /

-

Efz “1 m d)‘ah eon /a/le

Die "Hartfaserplatte" ist eine harte Holzfaserplatte nach
DIN 68750 und die "Weichfaserplatte" ist eine pordse Holzfaser-
plette nach DIN 68750.

Die Decke ohne Deckenauflage (Rohdecke) wurde -nicht gemessen. Zum
Vergleich wird der bel zahlreishen Baumessungen ermittelte Erfah-
rungswert angegeben und auch fiir die Berechnung der Trittschall-
ninderung A L verwendet.

Fidehengewicht .02+ 410 kg/m?

] 1 1 1

2
Priffléche ... 13 .. . .. .m ?’92 |a)-—x—14.1.1954, unbewohnt _|
Empfangsraum b)——27.1.1956, 2 J.bewohnt
Volumen V 29 m®
eer
Zushond T mupliert ®
Art Wohnzimmer _
Nachhallzeiten im Bereich vom | | | 1 _ L]
85 bis 4000 He: F | 4= YRohdecke TSH ~l12 5
gua) 2,2 bis 0,80 Sek. §7o = ~
zu b) 0,54 bis 0,34 Sek. 8 . \
3 LD
-~ X w %
t& x\ \
Am 3,6, 1961 sollte eine wei-g 60 AN N\ S
tere Nachmessung vorgenommez& \ N
werden. Da sich Jjedoch das ! T
linoleum von der Unterlage %
weitgehend geldst hat und der 50 ~ Sollkurve
Fudboden noch weitere Méngel ° Nl TN DiN 5221
aufwies, wurde auf die Nach- N ) .
messung verzichtet. , \ \
Bewerfung nach DIN 82 211 o0 < E
{IritschalischutzmaB.TSH. .80« dB x 3,
Iritlschallschutz der untersuchfen Decke | L | L] AN
a) +10 dB, susreichend 100 200 400 800 1600 3200 Wz
b) +10 dB, ausreichend Frequenz f .
%) Nach Angaben der Ortlichen
Bauleitung.

Institut fiir Baustoffkunde Me{S ort . )
und Materialprifung Braunschwelg, Tilsiterstr. 3

T. H. Braunschweig Anlage 39
\| Nr. des Prafberichtes: IILIL A 3 = 4114 Nr. 85
Datum :

— 311 & Gebr.Wichmann

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062846 20/04/2016
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